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I .  Výzbroj  a vybavení šermí� �  
 
 

Kapitola 1 
 

 Výzbroj 
 
 
 Charakter istiky shodné pro všechny zbran� . 
 
m.1  

1 Existují t� i typy zbraní: fleret, kord a šavle. 
 
2 Všechny zbran�  sm� jí být pou� ívány pouze v p�ípad� , � e odpovídají t� mto pravidl� m a 

bezpe� nostním pravidl� m uvedeným v p�íloze. 
 

3 Zbra�  je zhotovena tak, aby p� i obvyklém zp� sobu pou� ití nemohla zranit šermí�e ani jeho soupe�e. 
Zakázány jsou jakékoliv úpravy � epele broušením, pilováním nebo jinými zp� soby od � íšky do jejího 
konce. 

 
4 Je zakázáno obrušovat hrany hrotu. 

 
  Všeobecný popis 
 
m.2  
 Ka� dá zbra�  se skládá z následujících � ástí: 
 

1 � epel z pru� né ocele, která je na hrotu ukon� ena zárazníkem a na zadní � ásti trnem (tento trn je 
sou� ásti rukojeti p� i montá� i zbran� ). 

 
2 Rukoje� , ve které je trn uchycen maticí nebo jakýmkoli jiným zp� sobem, která umo� � uje  šermí� i 

dr� et zbra�  v ruce. M� � e se skládat z jedné nebo více � ástí; v tomto druhém p�ípad�  se skládá 
z dr � adla (které obvykle dr� í ruka) a ukon� ení (koncová � ást rukojeti, kterou se upev� uje dr� adlo na 
trn). 

 
3 Kovová � íška - upevn� ná konvexní � ástí dop�edu – mezi � epelí a rukojetí, která slou� í k ochran�  ruky 

dr� ící zbra� . � íška m� � e obsahovat podušku (� l.m.5/2) ke tlumení náraz� ; krom�  toho obsahuje 
elektr ickou zásuvku k p� ipojení osobní š� � ry. 

 
 Rozm� ry (� l. m.7 a násl.,m.15 a násl., m.21 a násl.) 
 
m.3    

 Ka� dá zbra�  má sv� j tvar a své rozm� ry. 
 

1 Délka � epele zahrnuje zárazník a všechny dílce p� idané p�ed konvexní � ást � íšky bez ohledu nato, 
zda jsou k ní p� ipevn� ny nebo ne. 

 
2 Celková délka zbran�  v� etn�  jejích r� zných � ástí odpovídá vzdálenosti, která odd� luje rovnob� � né 

roviny, kolmé na osu � epele, mezi sebou. Tyto roviny jsou umíst� né: 
a) na p�edním konci zbran� , 
b) v bod� , kde � epel vychází z p�ední konvexní � ásti � íšky, 
c) v zadní � ásti � íšky, 
d) mezi dr� adlem a zakon� ením, 
e) na konci rukojeti. 

 
3 Celková délka zbran�  je vzdálenost mezi rovinami a) a e), délka � epele je vzdálenost mezi rovinami 

a) a b), délka rukojeti je vzdálenost mezi rovinami b) a e), a hloubka � íšky je vzdálenost mezi 
rovinami b) a c). 
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4 Maximální celková délka zbran�  je menší ne�  sou� et dovolených maximální délek � epele a rukojeti. 

Jejich velikosti se musí navzájem kompenzovat tak, aby zabezpe� ily celkovou délku zbran� . 
 

5 P�i m� � ení celkové délky zbran�  nebo její � epele je nutné, aby � epel nebyla ohnuta. Proto musí být 
v pr� b� hu m� �ení upevn� na na rovném povrchu. 

 
6 Mezi rovinami d) a e) se m� � e nacházet pouze zakon� ení nebo  matice . 

 
 Rukoje�  
 
m.4             

1 Ve fleretu a v kordu je maximální délka rukojeti 20 cm mezi rovinami b) a e) a 18 cm mezi  
rovinami b) a d). V šavli je maximální délka rukojeti 17 cm (viz obr.) 

 
2 Rukoje�  musí projít kalibra� ním za� ízením, kterým prochází � íška. Musí být sestrojena tak, aby 

b� � ným zp� sobem namohla zranit šermí�e ani jeho soupe�e. 
 

3 Povolený je ka� dý druh rukojeti, za p�edpokladu, � e bude odpovídat Pravidl� m, jejich�  cílem je, aby 
se výhody r� zných druh�  zbraní vyrovnaly. V kordu nesmí být kovové ortopedické rukojeti pokryty 
k� � í nebo jakýmkoli jiným materiálem, který by umo� nil zakrýt vedení. 

 
4 Rukoje�  nesmí mít � ádné za�ízení, které by umo� � ovalo pou� ít zbra�  jako zbra�  vrhací. 

 
5 Rukoje�  nesmí mít � ádné za�ízení které by jakýmkoli zp� sobem umo� � ovalo zvýšit ochranu, kterou 

� íška poskytuje ruce nebo záp� stí. Výslovn�  je zakázáno pou� ití p�í� ky nebo zástr� ky, které by 
p�esahovali � íšku. 

 
6 Má-li rukoje�  (nebo rukavice) za� ízení nebo poutko, které p� idr� uje ruku k rukojeti, nebo speciální 

tvar (ortopedický) musí vyhovovat dv� ma podmínkám: 
a) vymezit a stanovit pro ruku na rukojeti jedno místo, 
b) zaujímá-li ruka na rukojeti toto místo, konec napjatého palce nesmí být vzdálen od vnit�ní 

strany � íšky o  více ne�  2 cm. 
 
 � íška 
 
m.5           

1 Vypuklá strana � íšky s hladkým a trochu lesklým povrchem má takový tvar, aby nemohla hrot 
soupe�ovy zbran�  ani zachycovat, ani zadr� ovat. Její okraje nesm� jí být zdvi� eny. 

 
2  

a) Na vnit� ní stran�  � íšky musí být povinn�  dostate� n�  veliká poduška k ochran�  elektrického 
vedení p�ed prsty šermí�e. Výpl�   na vnit�ní stran�  � íšky nesmí být siln� jší ne�  2 cm a musí být 
upravena tak, aby nezvyšovala ochranu, kterou poskytuje � íška ruce šermí�e. 

b) Ulo� ení spojovacího za� ízení v � íšce musí být takové, aby šermí� nemohl vyvolat p�erušení 
nebo spojení kontaktu v pr� b� hu boje. 

c) Ve fleretu je vodi�  chrán� ný izola� ní trubi� kou. 
d) V kordu jsou  oba vodi� e chrán� né dv� ma izola� ními trubi� kami, ka� dá pro jeden vodi� . 
e) Vodi�  a izola� ní trubi� ka jsou vedeny v bezprost�ední blízkosti kontaktu zásuvky. 
f) V � ádném p�ípad�  nesm� jí neizolované vodi� e p�esahovat svorky zásuvky (� l. m.29, m.31).  

 
3 Uvnit�  � íšky je zp� sob p�ipojení libovolný za p�edpokladu, � e odpovídá následujícím podmínkám: 
 

a) jeho p� ipojení nebo odpojení musí být jednoduché, 
b) musí umo� � ovat kontrolu pomocí jednoduchého nástroje, jako je n� �  nebo mince, 
c) musí umo� nit p� ístup hrotu soupe�e k uzemn� né � ásti, 
d) musí obsahovat zabezpe� ovací za� ízení, které zabrání rozpojení v pr� b� hu boje, 
e) musí dokonalým zp� sobem zabezpe� it kontakt elektr ického vedení; jeho p�erušení, i kdy�  

krátkodobé, nesmí nastat, pokud je zachováno spojení konektor� , 
f) nesmí obsahovat sou� ástky, které by mohly zp� sobit vedení elektrického proudu mezi 

svorkami zásuvky. 
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 4  

a) Maximální ohmický odpor  fleretu a kordu je 2 Ohmy. 
b) Osobám, které by cht� li sestavit elektrické zbran�  bez toho, � e by vlastnili prost�edky  

k elektrické kontrole, pat�í informace, � e mezní hodnoty odpor�  uvedené pro ka� dou zbra�  jsou 
vybrány tak, aby je ka� dý technik dokázal splnit s minimální pozorností. 

c) Doporu� uje se: 
 i  dob�e o� istit vn� jší povrch � íšky a kontaktní povrch uvnit�  � íšky, 
 ii nepoškodit izolaci vodi� �  p�edevším v místech, kde procházejí drá� kou v � epeli na 

hrotu zbran�  a v � íšce, 
 iii vyhnout se nahromad� ní lepidla v drá� ce � epele. 

 
5  

a)  Ve fleretu a v kordu jsou povoleny  jen tradi� ní nebo homologované hroty zárazník� . Jiné druhy 
zárazník� , zvlášt�  nové nehomologované nebudou uznávány p�i kontrole zbraní. 

 
 Tradi� ní zárazník má dva šroubky pro uchycení hrotu zárazníku k t� lu zárazníku. Celý zárazník 

je kovový a neobsahuje � ádnou plastovou � ást. 
 
Pro usnadn� ní kontroly zbraní a umo� n� ní celkového prohlédnutí zárazníku a jeho t� la, fleretisté  
p�edlo� í ke kontrole zbraní své flerety s holými zárazníky nepokrytými lepicí páskou v první 
� ásti � epele v délce 15 cm. 
 

b) Aby byl signál vyvolaný kontaktem hrotu správn�  p�enesen do signálního p�ístroje, elektrický 
odpor  zárazníku nesmí být v� tší ne�  2 � . (m.5.4.a). 

 
c) � epele, � íšky kordu, fleretu a � íšky šavle musí být zcela kovové. 

 S výjimkou � ásti � íšky šavle u šroubu, která je izolovaná (povrch z izolantu) nesm� jí být � íšky 
pokryty z vn� jšku jakoukoli hmotou (plastická nebo jiná). 

 Na � íšce nesmí být � ádná reklama. To platí i pro izolovanou � ást � íšky šavle. 
 

d)  Závodník nebo jiná osoba, která se pokusí zp� sobit registraci zásahu v rozporu s pravidly,  bu	  
úpravou zbran�  nebo manipulací se signaliza� ním p�ístrojem, bude vylou� ena ze sout� � e nebo 
z místa konání sout� � e a po vyšet�ení m� � e být dodate� n�  potrestána. 

  
 Fleret 
 

 Hmotnost 
 
m.6  

Celková hmotnost fleretu p� ipraveného k pou� ití je ni� ší ne�  500 gram� . 
 
 Délka 
 
m.7  
 Celková délka fleretu je maximáln�  110 cm. 
 
 � epel 
 
m.8  

1 � epel je pravoúhelníkového pr � � ezu a musí být vyrobena z ocele ve smyslu bezpe� nostních 
pravidel uvedených v p�íloze Pravidel. 

 
2 Hrany � epele musí být opracované, aby nedošlo k po�ezání a musí být zabroušeny pod úhlem 45 (+/-

5)° (0,5 +/- 0,1 mm z ka� dé strany), aby nebyly nebo se nestaly ostrými. 
 

3 � epel se upev� uje nejširší stranou v horizontální poloze. 
 

4 Maximální délka � epele je 90 cm (� l. m.3). 
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5 Ohebnost � epele musí odpovídat pr� hybu min. 5,5 cm a max. 9,5 cm p�i m� �ení za následujících 
podmínek: 

a) � epel je upevn� na vodorovn�  ve vzdálenosti 70 cm od hrotu. 
b) Záva� í o hmotnosti 200 g  je zav� šené ve vzdálenosti 3 cm od kraje hrotu. 
c) Pr� hyb se m� �í na konci hrotu v poloze bez záva� í a se záva� ím. 
d) Drá� ka musí být na horní stran�  � epele. 

  
 6 � epel má být pokud mo� no co nejrovn� jší; p� ípadný pr � hyb musí být pravidelný a v ka� dém 

p�ípad�  menší ne�  1 cm; p� ipouští se pouze ve svislém sm� ru a musí se nacházet blízko st�edu � epele. 
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� íška (� l. m.5) (obr . � íška) 
 
m.9   

1 � íška musí projít rovným dutým válcem (kalibrem) o pr� m� ru 12 cm, p� i délce kalibru 15 cm, 
p� i� em�  � epel musí být rovnob� � ná s osou válce.  

 
2 Výst� edí � epele je zakázáno, co�  znamená, � e � epel musí procházet st�edem � íšky. Pr� m� r � íšky 

musí být v rozmezí 9,5 – 12 cm. 
 

Elektr ický vodi�  
 
m.10  

Ve fleretu je pouze jeden elektrický vodi�  vlepený do drá� ky, která je vyhloubena po délce � epele, a 
který trvale spojuje hrot zárazníku s odpovídající zdí�kou uvnit�  � íšky. 

 
Hrot zárazníku 

 
m.11   

1 Pr� m� r koruny hrotu zárazníku je 5,5 a�  7 mm; pr� m� r t� lesa zárazníku v� etn�  jeho vn� jší izolace 
nesmí být menší ne�  je pr� m� r hrotu zv� tšený o 0,3 mm. 

 
2 Hrot zárazníku je cylindr ický. Jeho p� ední strana je plochá a kolmá na osu zárazníku. Na okrajích 

je hrot zaoblený s pr� m� rem 0,5 mm nebo skosený pod úhlem 45° o 0,5 mm. 
 

3 Tlak na hrot zárazníku pot�ebný na rozpojení kontaktu a spušt� ní signaliza� ního p�ístroje musí být 
v� tší ne�  500 g,  tzn., � e záva� í 500 g musí být vytla� eno pru� inou zárazníku. Toto záva� í o 
hmotnosti 500 g dodané organiza� ním výborem m� � e mít toleranci +/- 2 g. Nap�.: 498 a�  502 g. 

 
4 Dráha hrotu zárazníku pot�ebná k spušt� ní signaliza� ního p�ístroje, tzv., dráha „sepnutí“  m� � e  být  

nem� � iteln�  malá; celková dráha hrotu zárazníku  je  maximáln�  1 mm. 
 

5 Hrot zárazníku musí být upevn� ný v t� le zárazníku aspo�  ve dvou bodech rovnom� rn�  ulo� ených, 
nebo jiným zp� sobem po schválení komisí SEMI. 

 
6 V klidovém stavu je hrot zárazníku ve stálém kontaktu s kostrou fleretu. P�i zásahu se tento kontakt 

musí rozpojit. 
 

Uchycení zárazníku 
 
m.12  

1 Pokud t� lo zárazníku není sou� ástí � epele nebo neumo� � uje upevn� ní plošky na jejím konci, musí být 
zárazník p� išroubován na konec se�íznuté a závitem opat�ené � epele p� i dodr� ení následujících 
podmínek: 

 
2 Všeobecn�  je p�ípustné pouze p� ichycení kovu na kov. Ale uchycení pomocí izola� ních materiál� , 

které poskytují v� tší mechanickou odolnost m� � e být povoleno na základ�  souhlasu komise SEMI. 
 

3 Jakékoliv sva� ovaní, letování natvrdo nebo všeobecn�  ka� dý oh�ev, který m� � e zm� nit pevnost  
� epele,  je zakázán. Povolené je pouze letování lehce tavitelným cínem za ú� elem zabrán� ní 
odšroubování. 

 
4 P�ed vy�ezáním závit�  nesmí mít konec � epele v � ádném míst�  pr� m� r menší ne�  3,5 mm a to bez 

jakékoli výpln� , co�  je p�ísn�  zakázaná úprava. 
 

5 Závit zárazníku má mít pr � m� r  jádra minimáln�  2,7 mm (závit SI 3, 5 x 0,60). Vy� íznutí závitu 
musí být velmi t� sné. 

 
6 � ást � epele, na kterou se uchytává zárazník musí mít délku 7-8 mm a tato musí být celá zakryta 

zárazníkem. Doporu� uje se vy�íznout závit jen v p�ední polovin�  této délky. Ve druhé polovin�  
zárazníku bude povrch hladký s pr� m� rem 3,5 mm a do n� j se vtla� í p�íslušná � ást � epele pod 
ur� itým tlakem. 
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7 P�i pou� ití zárazníku z lehkých slitin, je t�eba tento p�ípad p�edlo� it komisi SEMI. 

 
8 V míst� , kde vedení prochází zárazníkem, nesmí ší� ka drá� ky p�esahovat 0,5 mm a její hloubka 

nesmí být v� tší ne�  0,6 mm, m� �eno na pr� m� ru jádra závit� , aby bylo zeslabení této � ásti � epele co 
nejmenší. 

 
9 Ov� �ení výše uvedených bod�  m� � e po� adovat pouze komise SEMI nebo Technické � editelství. 

 
Izolace zárazníku, � epele a rukojeti 

 
m.13  
 1 T� lo zárazníku a � epel v délce 15 cm od zárazníku a rukoje�  nebo její konec mají být pokryty 

izola� ní látkou (izola� ní páska, lepicí páska, bandá� ovací páska nebo lak). 
 
 2 Kr � ek té � ásti zárazníku, který se pohybuje v t� le zárazníku, musí mít menší pr� m� r ne�  je pr� m� r 

odizolované korunky hrotu zárazníku, aby se p� i zásahu nemohl náhodn�  dotknout soupe�ovy vodivé 
vesty. 

 
 Kord 

 
Hmotnost 

 
m.14  

Celková hmotnost kordu p�ipraveného k pou� ití je menší ne�  770 gram� . 
 

  Délka 
 
m.15  

Maximální celková délka kordu je 110 cm. 
 

� epel 
 
m.16  
 1 � epel je z ocele, má trojúhelníkovitý pr � � ez  bez ostrých okraj�  a musí být vyrobena podle 

bezpe� nostních p�edpis�  uvedených v p�íloze. Rozlišují se dv�  metody výroby: 
- Výroba kováním ocelového válce (viz obr.A) 
- Výroba ohýbáním ocelového plechu (viz obr. B) 

 
2 Musí být pokud mo� no rovná; montuje se drá� kou na horní stran� . P� ípadné prohnutí musí být 

pravidelné a pr� hyb ka� dopádn�  menší ne�  1 cm; prohnutí je dovoleno pouze ve svislém sm� ru a 
musí se nacházet v blízkosti st�edu � epele. 

 
3 Maximální dovolená délka � epele je 90 cm. 
 
4 Maximální ší� ka kterékoli ze t� í stran � epele je 24 mm. 

 
5 Ohebnost � epele musí odpovídat pr� hybu min. 4,5 cm a max. 7 cm p�i m� �ení  za následujících 

podmínek: 
a) � epel je upevn� na vodorovn�  ve vzdálenosti 70 cm od hrotu. 
b) Záva� í o hmotnosti 200 g  je zav� šené ve vzdálenosti 3 cm od kraje hrotu. 
c) Pr� hyb se m� �í na konci hrotu v poloze bez záva� í a se záva� ím (viz schéma na obrázku). 

 
 � íška (viz m.5) 

 
m.17  

1 � íška, její�  okraj je kruhový, musí projít dutým válcem o pr� m� ru 13 cm a délce 15 cm (kalibr), 
p� i� em�  � epel je rovnob� � ná s osou válce.  

  Hloubka � íšky (vzdálenost mezi rovinami b) a c) musí být v rozmezí 3 a�  5,5 cm (� l.m.3). 
 

2 Celková vzdálenost mezi rovinami a) a c) nesmí být v� tší ne�  95 cm (� l. m3) 
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3 Výst�edí (vzdálenost mezi st�edem � íšky a místem, kterým prochází � epel) je povoleno, pokud není 

v� tší ne�  3,5 cm. 
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Elektr ické vedení 
 
m.18  
 V drá� ce kordové � epele jsou umíst� ny dva elektrické vodi� e, které spojují zárazník se dv� ma 

zdí�kami zásuvky uvnit�  � íšky a vytvá�ejí tak aktivní obvod kordu. Kostra kordu je spojena s t�etí 
zdí�kou zásuvky. 

 
Hrot zárazníku 

 
m.19  

1 Elektrický zárazník je ukon� en hrotem, který musí odpovídat následujícím podmínkám: 

  
a) Hrot zárazníku má válcovitý tvar . Jeho p� ední � ást je plochá a kolmá k ose zárazníku. 

Jeho okraje jsou bu	  zaobleny o pr� m� ru 0,5 mm , nebo zkoseny o 0,5 mm pod úhlem 
45°. 

b) Pr � m� r  koruny zárazníku je 8 mm s tolerancí +/- 0,05 mm. Pr� m� r objímky (t� la 
zárazníku) nesmí být menší ne�  7,7 mm. 

c) Vodící kr � ek hrotu, stejn�  jako celý izola� ní kotou� ek musí mít menší pr� m� r ne�  
korunka hrotu zárazníku (doporu� uje se 0,3 – 0,5 mm ), aby nebylo mo� né vyvolat 
zásah pouze klouzáním hrotu zárazníku po vypuklé stran�  � íšky (� l. t.67.a) ( další 
schéma). 
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2 Tlak na zárazník pot�ebný k uzav�ení elektrického obvodu v kordu a pro spušt� ní hlášení 
signaliza� ního p�ístroje musí být v� tší ne�  750 g, tj. záva� í o této hmotnosti musí vytla� it pru� ina 
zárazníku. 

3 Záva� í, které se pou� ívá p� i kontrole kord�  šermí��  na planši, je vyrobeno ve tvaru válce  s � áste� nou 
dutinou v podélném sm� ru, s otvorem ve sm� ru podélné osy. Tento otvor do kterého se zavádí konec 
� epele, musí být opat�en izola� ní vrstvou, aby jeho kovové � ásti nezp� sobily kontakt s uzemn� ním 
kordu a tím i zkreslení výsledk�  kontroly. Záva� í o hmotnosti 750 g poskytnuté organiza� ním 
výborem m� � e mít toleranci +/- 3 g. Nap�.: 747 – 753 g. 

 
4 a)  Dráha zárazníku nutná k vytvo�ení elektrického obvodu v kordu k vyvolání hlášení zásahu na 

signaliza� ním p�ístroji, která se nazývá dráha rozsvícení, musí být delší ne�  1 mm. P�ídavná dráha 
hrotu  musí být menší ne�  0,5 mm (toto na�ízení se musí dodr� ovat stejn�  p�ísné jako dráha 
rozsvícení). 

 b)   Pro umo� n� ní kontroly na planši musí být celková dráha  v� tší ne�  1,5 mm (� l. t.44.3). 
 c)  Je zakázáno m� nit dráhu rozsvícení po namontování zárazníku na � epel pomocí šroubk�  nebo jiného 

vn� jšího za�ízení. 
d) Vn� jší šroubek nebo jiné za�ízení je p�ípustné pouze v p�ípad� , � e slou� í k zabezpe� ení sestavení 

zárazníku. 
e) Hlava šroubku nebo za�ízení nesmí p�e� nívat vn� jší plochu t� la zárazníku a jeho ulo� ení nesmí mít 

v� tší pr� m� r ne�  2 mm.  
 

5 Hrot zárazníku musí být upevn� n v t� le zárazníku nejmén�  ve dvou bodech rovnom� rn�  
vzdálených, nebo systémem, který byl schválen komisí SEMI. 

 
6 P�i zásahu se musí vytvo�it elektrické spojení. 

 
Upevn� ní zárazníku 

 
m.20 Pokud t� lo zárazníku není sou� ástí � epele nebo neumo� � uje upevn� ní plošky na jejím konci, musí 

být zárazník p� išroubován na konec se�íznuté a závitem opat�ené � epele p� i dodr� ení následujících 
podmínek: 

 
1 Všeobecn�  je p�ípustné pouze p� ichycení kovu na kov. Ale uchycení pomocí izola� ních materiál� , 

které poskytují v� tší mechanickou odolnost m� � e být povoleno na základ�  souhlasu komise SEMI. 
 
2 Povolené je pouze letování lehce tavitelným cínem za ú� elem zabrán� ní odšroubování. 

 
3 P�ed vy� ezáním závit�  nesmí mít konec � epele v � ádném míst�  pr� m� r menší ne�  4 mm a to bez 

jakékoli výpln� , co�  je p�ísn�  zakázaná úprava. 
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4 a)  Závit zárazníku má mít pr � m� r  jádra minimáln�  3,05 mm (závit SI 4 x 0,70).  

 b)  � ást � epele, na kterou se uchytává zárazník musí mít délku 7-8 mm a tato musí být celá zakryta 
zárazníkem. Doporu� uje se vy�íznout závit jen v p�ední polovin�  této délky. Ve druhé polovin�  
zárazníku bude povrch hladký s pr� m� rem 4 mm a do n� j se vtla� í p�íslušná � ást � epele pod ur� itým 
tlakem. 

 
5 Drá� ka, která je nutná k umo� n� ní pr� chodu vedení do zárazníku musí být vyrobena tak,  aby byla 

tato � ást � epele co mo� no nejmén�  oslabena. 
 
6 Ov� �ení výše uvedených bod�  mohou po� adovat pouze � lenové komise SEMI nebo Technického 

�editelství. 
 

Šavle 
 

Délka 
 
m.21 

Maximální celková délka šavle je 105 cm. 
 

Hmotnost 
 
m.22  

Celková hmotnost šavle p� ipravené k pou� ití je menší ne�  500 g. 
 

� epel 
 
m.23  

1 � epel šavle je z ocele a v �ezu tém� �  pravoúhlá. Její maximální délka je 88 cm; nejmenší ší� ka 
� epele je u hrotu a musí být 4 mm;  její tlouš� ka, také p�i hrotu musí být minimáln�  1,2 mm. 

 
2 Samotný konec � epele je zahnutý zp� t, nebo zakon� ený hlavi� kou, která se p� i pohledu od konce 

� epele jeví jako � tverec nebo obdélník s minimálními rozm� ry 4 mm a maximáln�  6 mm, p� i� em�  
maximální rozm� r nesmí být od konce � epele vzdálen o více ne�  3 mm. 

 
3 Zakon� ení � epele je mo� né realizovat i formou plné hlavi� ky, která musí být v �ezu stejná jako 

ohnutá � epel (viz obrázek). 
 

4 Pokud je � epel prohnutá, musí být tento pr� hyb postupný a musí být menší ne�  4 cm. Zakázány jsou 
� epele, jejich�  konce jsou drsné, nebo které se ohýbají ve sm� ru seku. 

 
5 Ohebnost šavlové � epele musí odpovídat pr� hybu min. 4 cm a max. 7 cm p�i m� �ení za následujících 

podmínek: 
a) � epel je upevn� na vodorovn�  ve vzdálenosti 70 cm od hrotu. 
b) Záva� í o hmotnosti 200 g  je zav� šené ve vzdálenosti 1 cm od konce � epele. 
c) Pr� hyb se m� �í na konci � epel v poloze bez záva� í a se záva� ím (viz obrázek). 
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    M 	 RKA 

 

 
 

 
� íška (� lánek m.5) 

 
m.24  

1 � íška je z plného materiálu, z jednoho kusu plechu a s hladkým vn� jším povrchem. Má plynulý 
konvexní tvar, bez záhyb�  nebo otvor� . 
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2 Musí se vej ít do pravoúhlé šablony (kalibru) o rozm� rech v �ezu 15 x 14 cm, na výšku 15 cm. � epel 

musí být rovnob� � ná s osou šablony. 
 

3 V � íšce musí být zásuvka na p�ipojení osobní š� � ry podle p� ipraveného systému. 
 

4 Oba kontakty zásuvky musí být p� ímo propojené na kostru � íšky v koncovce osobní š� � ry a 
uzav�eným okruhem p�es osobní š� � ru, naviják, propojovací kabel naviják – p�ístroj. 

 
5 Odpor  zbran�  nesmí p�ekro� it 1 Ohm. 

 
6 Vnit� ek � íšky musí být úpln�  izolován pomocí izola� ního laku nebo poduškou. 

 
7 Vn� jší strana � íšky musí být izolována  ve vzdálenosti 7 a�  8 cm od matice rukojeti. 

 
8 Rukoje�  a matice musí být úpln�  izolovány. 
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Kapitola 2 
 

 Vybavení a oble� ení 
 

Všeobecné vlastnosti 
 
m.25 Národní oble� ení zahrnuje podkolenky, kalhoty, bl� zu a elektrickou vestu pro fleret a šavli (viz: 

m.28, m.34) 
 

1 OCHRANA: Vybavení a oble� ení musí poskytovat maximum ochrany spolu s volností pohybu, 
který je nutný pro šerm. 

 
2 BEZPE� NOST: Nesmí � ádným zp� sobem omezovat nebo hrozit zran� ním soupe�i, nebo vytvá�et 

oka � i otvory do kterých by se mohl náhodným zp� sobem zachytit hrot soupe�ovy � epele a tím ho 
zadr� et nebo vychýlit. Bl� za a límec musí být úpln�  zapnuté knoflíky nebo uzav�ené.  

 
3 VLASTNOSTI OBLE� ENÍ:  

a) Musí být zhotoveno z dostate� n�  pevného materiálu, � isté a v dobrém stavu. 
b) Materiál, z kterého se vyrábí oble� ení nesmí vytvá�et kluzký povrch, po kterém by sklouzl zárazník, 

hrot nebo zásah soupe�e (� l. m.30), rozhodování o zásahu musí být co nejjednodušší. 
c)  Obleky musí být celé vyrobeny z materiálu, který má pevnost 800 Newton� . Zvláštní pozornost je 

nutno v� novat šití, zvlášt�  v podpa� í. Rovn� �  je povinné pou� ívání spodní vesti� ky chránící vitální 
� ásti t� la (podle obrázku v p�íloze „Normy bezpe� nosti pro výrobu…“), která také snese zatí� ení 800 
N. 

d) Oble� ení šermí��  m� � e být vícebarevné, s výjimkou � erné barvy . 
e) Národní oble� ení (dres) je jednotné. 
f) Loga umíst� ná na národním oble� ení musí být schválena Výkonným výborem FIE nejmén�  30 dní 

p�ed prvním pou� itím v oficiální sout� � i FIE a publikována na internetu FIE. 
g) Navr� ené národní barvy (loga) jsou povinné a jednotné na obou nohavicích závodník� , nepovinné na 

pa� i nebo pa� ích pro následující sout� � e: 
 

i – Mistrovství sv� ta a mistrovství sv� ta junior�  a kadet� , všechny zápasy ve skupinách, v p�ímé 
eliminaci a v utkání dru� stev; 
ii – Sout� � e Sv� tového poháru senior� -jednotlivc�  všechny zápasy v p�ímé eliminaci od tabulky 64; 
iii - Sout� � e Sv� tového poháru dru� stev ve všech zápasech všech utkání; 
 
a musí být jednotná pro všechny závodníky stejné federace pro sout� � e i a iii (viz výše). 
 

h) Na zádech bl� zy závodníka musí být uvedeno jeho jméno a pod ním ozna� ení jeho národnosti, a 
umíst� né ve výši lopatky, vytišt� né p�ímo na bl� zu nebo na látce úpln�  p� išité na bl� ze. Písmena musí 
být velká, barvy námo�nická mod�, vysoká 8-10 cm  a silná 1-1,5 cm podle délky jména. 

 
4 BLÚZA:  

a)  Ve všech zbraních musí bl� za p� ekrývat kalhoty minimáln�  o 10 cm, kdy�  je šermí� ve st�ehovém 
postoji (� l. m.28, m.34). 

b)  Bl� za musí být povinn�  zesílena od podpa� ní jamky k p�edloktí zdvojením rukávu. V kordu musí 
nosit šermí� p�edpisovou bl� zu, která pokrývá celý povrch trupu. 

c)  Pou� ití chráni� e prsou (vyrobený z kovu nebo jiného pevného materiálu) je povinné pro � eny a 
dobrovolné pro mu� e. Ve fleretu m� � e být tento chráni�  prsou umíst� n pod ochranou vesti� kou 

 
5 KALHOTY:  

 a)  Kalhoty musí být shrnuty a upevn� ny pod koleny. 
b)  Krom�  kalhot je povinné nošení podkolenek. Ty musí zakrývat nohy a�  po spodní okraj kalhot a 

musí být p� ipevn� ny tak, aby nemohly padat. 
c)  Šermí� smí mít horní � ást podkolenek do výšky 10 cm v národních barvách. 

 
6 RUKAVICE:  

 Ve všech zbraních musí man� eta rukavice úpln�  p�ekrývat  polovinu ozbrojeného p�edloktí  šermí�e, 
aby se zabránilo mo� nosti vniknutí  soupe�ovy � epele do rukávu bl� zy. 
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7 MASKA:  
a) Maska musí být zhotovena z pletiva, jeho�  oka (otvory mezi dráty) mají rozm� r maximáln�  2,1 mm a 

dráty mají minimální pr� m� r 1 mm. Maska musí být vzadu vybavena bezpe� nostní páskou. 
b)  Masky pro všechny zbran�  musí být vyrobeny podle bezpe� nostních p� edpis�   uvedených v p�íloze 

Pravidel a musí být ozna� eny znakem kvality dle t� chto p�edpis� . 
c)  V p�ípad�  pochybností m� � e v pr� b� hu kontroly pov� �ená osoba ov� � it, � e pletivo z p�edu i z bok�  

snáší bez trvalé deformace zavedení ku� elového d� l� íku (úhel mezi ku� elem  d� l� íku a jeho osou je 
4°) mezi oka masky pod tlakem 12 kg. 

d)  Maska, která z�ejm�  neodpovídá bezpe� nostním p�edpis� m tohoto � lánku, bude pracovníkem 
kontroly nebo rozhod� ím viditeln�  u� in� na nepou� itelnou a to za p�ítomnosti osoby, která ji 
p�edlo� ila ke kontrole, nebo kapitána dru� stva doty� ného šermí�e. 

e)  Límec masky musí být vyroben z materiálu odolávajícímu tlaku 1600 N. 
f) Maska musí být vybavena vodorovnou bezpe� nostní páskou na zadní stran�  masky, oba konce pásky 

musí být pevn�  uchyceny na obou stranách masky. Páska m� � e být z elastického materiálu, který byl 
schválen komisí SEMI. 

 
Zvláštní pravidla pro fleret 

 
 Rukavice 

 
m.26  
 Rukavice m� � e být mírn�  podšitá. 
 

 Maska 
 
m.27  

1 Pletivo masky povinn�  kon� í u brady šermí�e. Je izolované z vnit�ní i vn� jší strany, p�ed montá� í, 
plastickým materiálem odolávajícím náraz� m. 

 
2 Spodní � ást límce vyzna� ená vodorovnou linií 1,5-2 cm pod bradou musí být pln�  pokryta 

materiálem, který má stejné vodivé vlastnosti jako elektrická vodivá vesta. 
 
3 Zp� sob spojení: Elektrický kontakt mezi elektrickou vodivou vestou a maskou musí být zajišt� n 

pomocí vodi� e a jedné nebo dvou svorek. 
 
Ustanovení odst. 2 a 3 jsou platná pro sout� � e FIE; a to pro sout� � e SP,GP a MS senior�  od 1. 1. 2009 a pro 
sout� � e SP J, MS J a MS K od 1. 10. 2009. Pro národní sout� � e v � R nejsou tato ustanovení povinná. 
 

Elektr ická vesta 
 
m.28    

1 Šermí� si obléká na bl� zu vodivou vestu, její�  vodivý povrch musí úpln�  a bezchybn�  pokrývat celý 
platný povrch (� l. t.47)  a to ve „stoji“ , „st�ehu“ i ve „výpadu“. 

 
2 P�i jakémkoli zp� sobu zapínání , musí vodivé plátno v dostate� né ší�ce zapínání p�ekrývat tak, aby 

zabezpe� ilo pokrytí celého platného povrchu ve všech postojích, p� i� em�  p�ekrývající vrstva musí být 
ze strany ozbrojené pa� e. 

 
3 Vnit�ní strana elektrických vest musí být elektr icky izolována podšívkou nebo p�im� �enou úpravou 

vodivého plátna. 
 
4 Vodivý límec musí mít minimální výšku 3 cm. 
 
5 Vodivé plátno musí být utkáno z vodi� �  ve dvou sm� rech; z hlediska vodivosti musí spl� ovat 

následující kritéria: 
a)  Elektr ický odpor  m� �ený mezi libovolnými dv� ma  body povrchu vodivého plátna nesmí být vyšší 

ne�  5 W. K m� �ení odporu vodivé vesty se pou� ije záva� í 500 g vyrobené z m� di nebo slitiny, které je 
ukon� eno p� lkulatým zaoblením o pr� m� ru 4 mm. Toto záva� í polo� ené koncem a ta� ené po vest�  
musí zabezpe� it plynulý dotek s vestou a to s maximálním odporem 5 W.  

b)  V � ádném p�ípad�  nelze p� ipustit díry, zkorodované skvrny nebo jiná zne� išt� ní, která by mohla 
zabránit hlášení platného zásahu. 



� eský šermí�ský svaz                                                                                                                 Materiálová pravidla 
                                                                                                                                        Srpen/Prosinec 2008   

 

 18

c)  Vodivá vesta, její�  plátno je hodnoceno jako nepou� itelné, bude vy�azena pomocí dob�e viditelné 
barvy � lenem komise SEMI. 

 
6 Tvar elektrické vesty ve spodní � ásti je takový, � e p� i rozlo� ení na rovný povrch p�ímka propojí body 

odpovídající vrchol� m ky� elních kostí s místem, kde se stýkají slabiny. 
 
7 Nevodivý pás plátna procházející mezi nohama musí být aspo�  3 cm široký (viz obr .). 
 

 
  

 Osobní š� � ra a p� ipojovací koncovky 
 
m.29  

1.a) Vodi� e osobní š� � ry (osobní vybavení šermí�e) musí být mezi sebou navzájem dob�e izolované, 
odolávat vlhkosti, spolu spojené nebo propletené.  

b) Osobní š� � ra je na ka� dém konci opat�ena koncovkou (vidlicí).  
c) Odpor  ka� dého vodi� e osobní š� � ry m� �ený od kolíku ke kolíku nebo od kolíku ke krokosvorce 

nesmí p�ekro� it 1W. 
  

2.a)  Sm� rem k navijáku bude koncovka se 3 kolíky odpovídající zvláštním p�edpis� m pro výrobu a 
montá�  podle � lánku m.55 propojena následovn� : 

- kolík vzdálený 15 mm: p� ipojení na vodivou vestu, 
- st�ední kolík: p� ipojený na vodi�  fleretu, 
- kolík vzdálený 20 mm: p� ipojený na zemn� ní fleretu nebo na planš. 

b)  Vodi�  p� ipojující zadní koncovku osobní š� � ry  krokosvorkou na elektrickou vestu musí být 
nejmén�  40 cm dlouhý a volný.Tento vodi�  musí být naletovaný na krokosvorku a místo letování 
nesmí být p�ekryto izola� ní páskou nebo jiným materiálem. Jiné systémy uchycení, které budou 
poskytovat stejné záruky jako letování, lze pou� ívat po schválení komisí SEMI. 
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c)  Krokosvorka musí být pevná a zabezpe� ovat dokonalý kontakt s vodivou vestou. Její ší�ka v míst�  
doteku musí být nejmén�  10 mm, uvnit�  krokosvorky musí být volný prostor o rozm� rech 8 mm na 
délku a 3 mm na výšku. Krokosvorka musí být uchycena na zádech elektrické vesty ze strany 
ozbrojené pa� e. 

 
3.a) Sm� rem k fleretu uvnit�  � íšky je mo� no pou� ít libovolný systém, ale v ka� dém p�ípad�  systém musí 

odpovídat podmínkám v � l. m.5. 
b) Kolíky koncovky se nesmí v � ádném p�ípad�  dotýkat povrchu � íšky. 
c)  Vodi�  p� icházející od hrotu fleretu je chrán� n izola� ní trubi� kou od vstupu do � íšky a�  po 

izolovaný kontakt zásuvky. V � ádném p�ípad�  nesmí neizolovaný drát p�esahovat zdí�ku zásuvky (� l. 
m.5, m.9). 

 
  Zvláštní pravidla pro kord 

 
 Maska 
 
m.30  

1 Maska nesmí být ani � áste� n�  ani úpln�  pokryta látkou, která by umo� � ovala klouzání hrotu (� l. 
m.25). 

 
2 Maska musí mít takový tvar, aby límec zasahoval pod úrove�  klí� ních kostí. 

 
  Osobní š� � ra 
 
m.31  
 1.a) Vodi� e osobní š� � ry (osobní vybavení šermí�e) musí být mezi sebou navzájem dob�e izolované, 

odolávat vlhkosti, spolu spojené nebo propletené. Osobní š� � ra je na ka� dém konci opat�ena 
koncovkou (vidlicí).  

  b)  Odpor  ka� dého vodi� e osobní š� � ry m� �ený od kolíku ke kolíku nesmí p�ekro� it 1W. 
 

2  Osobní š� � ra je na ka� dém konci opat�ena koncovkou (vidlicí).  
 

3 Sm� rem k navijáku je koncovka se 3 kolíky odpovídající zvláštním p�edpis� m pro výrobu a montá�  
podle � lánku m.55 propojena následovn� : 

a) kolík vzdálený 15 mm: p� ipojení na vodi� , který je spojený s hrotem kordu  
b)  st�ední kolík: druhý vodi�  kordu 
c)  kolík vzdálený 20 mm: p� ipojený na zemn� ní kordu a planš. 

 
4  Tato vidlice musí odpovídat všem výrobním a montá� ním podmínkám uvedeným v � l.. m.55. 
 
5  Uvnit�  � íšky je mo� no pou� ít libovolný systém, ale v ka� dém p�ípad�  systém musí odpovídat všem 

podmínkám uvedeným v � l. m.5. 
 
 6 Kolíky koncovky se nesmí v � ádném p�ípad�  dotýkat kovového povrchu � íšky. 
 

7  Oba vodi� e p� icházející od hrotu kordu jsou chrán� ny izola� ní trubi� kou od vstupu do � íšky a�  po 
izolovaný kontakt zásuvky. V � ádném p�ípad�  nesmí neizolované dráty p�esahovat zdí�ky zásuvky 
(� l. m.5, m.9). 

 
  Zvláštní pravidla pro šavli 

 
 Maska 
 
m.32  

1 Pletivo masky nesmí  být izolované a musí zaru� ovat dobrou elektrickou vodivost. 
 
2 Límec masky a oblo� ení pletiva musí být pokryty materiálem, který má stejné vodivé vlastnosti jako 

elektrická vesta. 
 

3 Oblo� ení m� � e být také vyrobeno z vodivého materiálu. 
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4 Elektr ický kontakt mezi vodivou vestou a maskou musí být zajišt� n pomocí vodi� e a jedné nebo 
dvou krokosvorek. Vodi�  musí být na masku p�ipojen bu	  krokosvorkou nebo p�iletováním na 
pletivo masky a musí být 30 a�  40 cm dlouhý. 
V p�ípad�  pou� ití navíjeného kabelu nesmí být volná délka kabelu delší ne�  25 cm s tolerancí +/- 
5cm. 
 

5 Elektr ický odpor  mezi krokosvorkou a kterýmkoli bodem na masce musí být menší ne�  5 W. 
 

Krokosvorka(y), její�  tvar a velikost je definována v � l. m.29 musí být p� iletována(y) na druhém 
konci vodi� e.  

 
Rukavice 

 
m.33  

1 Rukavice pro ozbrojenou ruku odpovídající pravidl� m musí být pokryta vodivou látkou, která je 
snímatelná nebo pevn�  p� ipevn� ná po celé délce man� ety a�  po záp� stí a to jak v poloze „Na st�eh“   
tak i p� i napjaté pa� i. 

 
2 Vodivá látka musí být zahnuta zp� t do man� ety minimáln�  na délku 5 cm. 
 
 
3 Aby byl zabezpe� en dobrý kontakt man� ety s elektrickou vestou je nutno pou� ívat pru� nou pásku, 

spínací knoflík nebo jiný systém, který je schopen zabezpe� it vodivost a který byl schválen komisí 
SEMI. 

 
 Není – li man� eta pevn�  p� ipojena k rukavici, musí být opat�ena za�ízením pro upevn� ní man� ety 

v poloze tak, aby její poloha nemohla být m� n� na v pr� b� hu st�etnutí. 
 

    Vodivá vesta a vodivé tr i� ko 
 
m 34  

1 Šermí� nosí ješt�  na své bl� ze vodivou vestu, její�  povrch musí úpln�  a bezchybn�  zakrývat platný 
povrch � ásti t� la nacházející se nad vodorovnou � arou procházející ohyby tvo�enými stehny a trupem 
šermí�e v postoji „Na st�eh“. V šavli p� i pou� ívání systému bez vodi� �  je šermí� vybaven vodivým 
tri� kem.Vodivost je zajišt� na vodivou látkou, s elektrickým odporem, který, m� �eno mezi dv� ma 
libovolnými body vodivé látky, musí být menší ne�  5 ohm. 

 
2 Vodivý povrch je  také  na pa� ích a�  po záp� stí. Vesta je vybavena límcem, který musí být nejmén�  

3 cm vysoký. Uprost�ed zad pod límcem je vesta vybavena vodivým poutkem  2 x 3 cm, na které se 
p� ipíná krokosvorka od masky.  

 
3 P�i jakémkoli zp� sobu zapínání , musí vodivé plátno v dostate� né ší�ce zapínání p�ekrývat tak, aby 

zabezpe� ilo pokrytí celého platného povrchu ve všech postojích. 
 

4 Vodivé plátno musí odpovídat podmínkám v � l. m.28 a p�edepsaným kontrolám. 
 

5 Man� ety vodivé vesty musí být uchyceny na záp� stí ruky pomocí elastické pásky.Vodítko 
procházející mezi nohama šermí�e udr� uje vestu na míst�  (viz schéma). 
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Osobní š� � ra a p� ipojovací koncovky 
 
m.35   Šermí� musí pou� ívat osobní š� � ru p�edepsanou na fleret, která je n� jakým systémem, který odpovídá 

podmínkám výroby a montá� e podle � l. m.5, m.55, p� ipojena do zásuvky � íšky.   
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Kapitola 3 
 

 Kontrola materiálu 
 
 
  Pravomoci 
 
m.36  

1 Kontrola elektr ického vybavení pou� ívaného po�adateli pro zabezpe� ení Mistrovství sv� ta, 
Mistrovství sv� ta junior�  a kadet�  a šermí�ských sout� � í na Olympijských hrách a kontrola vybavení 
šermí� �  se musí provád� t pod dohledem komise SEMI. 

 
2 Pro zabezpe� ení tohoto dohledu musí být jmenováni t� i � lenové uvedené komise. V p�ípad� , � e 

po�adatelská zem�  má ve svých �adách kompetentní osobu, schválenou komisí SEMI, budou 
jmenováni pouze dva � lenové komise. 

 
3 Delegáti komise SEMI maj í právo v ka� dém okam� iku zabavit zbra� , osobní š� � ru, vodivou vestu 

nebo jakoukoli � ást vybavení nebo oble� ení za ú� elem testování. 
 

Kontrola mater iálu šermí� �  
 
m.37  

1 Na všech oficiálních sout� � ích FIE jsou šermí� i odpov� dni za sv� j materiál (zbran� , vybavení a 
oble� ení) ve chvíli nástupu na planš. 

2 Hlavn�  � epele, masky a oble� ení musí nést ochranné zna� ky p�edepsané bezpe� nostními p�edpisy, 
které jsou uvedeny v p�íloze. 

 
 
3 Kontrolní m� � ení, která jsou uvedena v t� chto Pravidlech jsou ur� ena pouze na pomoc po�adatel� m, 

kte�í jsou povinni uplat� ovat Pravidla a pro šermí�e, kte�í musí neustále Pravidla dodr� ovat. � ádné 
z t� chto m� �ení ale nezbavuje šermí�e zodpov� dnosti z porušení Pravidel. 

 
P� edlo� ení mater iálu ke kontrole 

 
m.38  

1 Šermí� i jsou povinni dostavit se ve stanovenou hodinu, podle � asového programu ka� dé oficiální 
sout� � e FIE, do místa kontroly zbraní s materiálem ur� eným k pou� ití v uvedené sout� � i. Po� et 
p�edm� t�  p�edlo� ených ke kontrole je omezený na 4 zbran� , 2 osobní š� � ry, 2 vodivé vesty,2 kabely 
k masce a 2 masky šermí�e. 

 
2 Ka� dý závodník slo� í své zbran�  v obalu v p� ijímací místnosti pro kontrolu materiálu. Soupis 

p�edlo� eného materiálu vyhotoví osoba ur� ená po�adateli a etiketou se ozna� í obal s uvedení názvu 
zem�  závodníka. Obaly se ukládají v po�adí v jakém se závodníci dostavili a v tém� e po�adí se 
kontrolují. 

 
3 Je t�eba po� ítat s p�edlo� ením zbraní a oble� ení ke kontrole ráno v den p� ed sout� � í. Kontrolovaný 

materiál bude vrácen delegaci na konci dne. Zbran� , p�íslušenství, oble� ení, které by byly p�edlo� eny 
ke kontrole po 17 hodin� , p�ed dnem sout� � e, mohou být odmítnuty. 

 
4 Ka� dý vedoucí delegace je povinen  uvést místo, kde je ho mo� no zastihnout v p�ípad�  zjišt� ní 

záva� ných nedostatk�  v pr� b� hu kontroly materiálu pat�ícího jeho závodník� m. 
 
5 Kdy�  je n� která zbra�  vadná p�i první kontrole, vystaví se lístek s uvedením závady; délka � epele, 

izolace, tlak zárazníku, drsnost hrotu atd. Tento lístek slou� í p� i druhé kontrole. Pokud byla zbra�  
odmítnuta musí projít znovu celým cyklem kontroly. 

 
m.39  

1 Pokud materiál nebo vybavení p�edlo� ené ke kontrole se uká� e být upravené tak, aby umo� � ovalo 
vyvolávání zásah�  nebo blokování p�ístroje, delegát komise SEMI po kontrole nep�edpisového 
vybavení m� � e po� ádat o sankce proti osob� , která materiál p�edlo� ila. 
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2 Šermí� i ani kapitáni dru� stev nemohou po� adovat vrácení kontrolovaného mater iálu d�íve ne�  
hodinu p�ed za� átkem sout� � e. 

 
3 P� ípadná oprava materiálu odmítnutého kontrolou se m� � e uskute� nit v opravá�ské díln� . Kontrola 

opraveného materiálu se uskute� ní a�  po skon� ení kontroly ostatních šermí� � . 
 

Kontrolní orgán 
 

m.40  
1 Výkonný výbor  FIE jmenuje jednoho nebo více � len�  komise SEMI, pov� �ených kontrolou zbraní, 

vybavení a oble� ení šermí� �  pro šermí�ské sout� � e na Olympijských hrách a na mistrovství sv� ta. 
 
2 Pro ostatní oficiální sout� � e FIE ur� í jednoho nebo více � len�  kontroly organiza� ní výbor . 

 
m.41  

Polo� ky kontrolovaného materiálu se ozna� ují odlišným zna� ením; šermí� nesmí pod hrozbou trestu 
(� l. t.120) pou� ít materiál, který nemá uvedenou kontrolní zna� ku. 

 
 

Personál a kontrolní p� ístroje 
 
m.42  

1 Pro zajišt� ní práce � len�  kontroly jsou po�adatelé povinni dát jim k dispozici pot� ebné vybavení 
(šablony, záva� í, elektrické m� �ící p�ístroje apod.) a personál nezbytn�  nutný  k provád� ní kontrol. 

 
2 Organiza� ní výbor musí dodat technickým delegát� m FIE pov� �eným kontrolou zbraní a materiálu 

nejmén�  tyto p� ístroje pro kontrolu: 
a) Dv�  šablony na kontrolu délky zbraní, hloubky a pr� m� ru � íšek všech zbraní. 
b) P�ístroje na m� �ení flexibility � epelí a odolnosti pletiva masek. 
c)   Elektrický p�ístroj na m� �ení, zda elektrický odpor  hrotu není p�íliš vysoký, zda je montá�  osobních 

š� � r  a zbraní správn�  provedena. Na trhu jsou dob�e dostupné p�ístroje, které takováto m� �ení 
umo� � ují. 

d) Záva� í 500 g a 750 g ke kontrole vztlaku hrot�  fleret�  a kord�  pro dílnu a ka� dou planš.  
e)   P�ístroj, který umo� ní p�esné zm� �ení dráhy a p� ídavné dráhy hrot�  kord�  pro dílnu a ka� dou planš. 
f)   Nálepky na ozna� ení zkontrolovaných zbraní, � e vyhovují p�edpis� m, nebo � e byly odmítnuty. 
g)   Po�adatelé musí p�edpokládat pou� ití razítka na ka� dou vodivou vestu, aby si rozhod� í  mohli 

ov� � it,  � e ohmický odpor vest byl zkontrolován technickými delegáty FIE. Ale tento znak kontroly 
ješt�  neoprav� uje šermí�e k jejich pou� ití. Ve skute� nosti p�ísluší rozhod� ím, aby p�ed ka� dou sout� � í 
ov� � ily, zda jsou vesty vodivé, kontrolované a ozna� ené, zda dob�e zakrývají celý platný povrch, a 
potom rozhodli, � e je mo� no vesty pou� ít. 

h) Zvláštní inkoust nebo barva by m� li být zabezpe� eny pro ozna� ování � íšek, � epelí a zárazník�  
kontrolovaných zbraní. Delegáti ale mohou pou� ít i jiné prost�edky na ozna� ení zbraní a vodivých 
vest.   

 
m.43  

1 K obvyklé a rychlé kontrole je nutno pou� ít pracovišt�  se t� emi osobami (je pot�eba p�ipravit 
nejmén�  t� i pracovišt� ). 

 
2 První kontroluje,  zda jsou všechny zbran�  správn�  z hlediska délky pomocí šablony. 
 
3 Druhé pracovišt�  provádí všechny kontroly týkající se elekt� iny. 
 
4 T�etí je ozna� uje kontrolními zna� kami a ukládá do obal� . 
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I I . Instalace a mater iál poskytovaný organizátory 
 
 
m. 44  

1 Celý soubor pro elektr ický záznam zásah�  obsahuje krom�  � ástí poskytnutých samotnými šermí� i 
ješt�  materiál, který poskytnou pro sout� �  po�adatelé, tj.: 

 
2 P� ístroje s p�ídavnými sv� tly (� l. m.51, m.59, p� íloha B). 
 
3 Navijáky s kabely a koncovkami nebo zvláštní záv� sné kabely (� l. m.55). 
 
4 Vodivá planš k zamezení zásah�  do zem�  (� l. m.57). 
 
5 Zdroj  elektr ického proudu (akumulátor)(� l. m.58). 
 
6 Pro finále oficielních sout� � í FIE � asomíru, kterou je mo� no p�ipojit na zvukové za�ízení a p�ístroj 

(� l. m.51, p� íloha B) 
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Kapitola 1 
 

Signaliza� ní p� ístroj 
 

 Povolené typy 
 
m.45  

Povolené jsou pouze p�ístroje, které spojují šermí�e s p�ístrojem pomocí kabel�  a s hlavní a 
pomocnou sv� telnou signalizací; s výjimkou bezdrátového p�ístroje s kódovaným bezdrátovým 
p�enosem, který je schválen komisí SEMI, vylou� eny jsou p� ístroje s bezdrátovým p� enosem a 
p�ístroje zalo� ené pouze na zvukových signálech. 

 
  Schvalování typu p� ístroje 
 
m.46  

1 P�ístroje ur� ené pro mistrovství sv� ta nebo Olympijské hry musí být schváleny komisí SEMI. 
 
2 K tomuto schválení musí být uvedené komisi p� edlo� eny ke kontrole p�ístroje kompletní, s navijáky, 

propojeními apod.  v � ase a míst� , které je s komisí dohodnuto nejmén�  šest m� síc�  p�ed datem 
sout� � e. 

 
 
3 K p�ístroj� m musí být p� ilo� eno podrobné schéma konstrukce. 

 
m.47  

Schválení se poskytuje k pou� ití na p�esn�  ur� enou oficiální sout� � . Komise SEMI m� � e ale z vlastní 
v� le a v rámci svých mo� ností zkontrolovat prototypy p�ístroj�  p�edlo� ených jejich konstruktéry i 
v p�ípad� , � e nejsou ur� eny pro nadcházející oficiální sout� � . 

 
m.48  

1 Schválení se týká pouze p�esn�  ur� eného p� ístroje shodného s dodanou dokumentací a ne všeobecn�  
všech výrobk�  toho kterého výrobce. Ti mohou pouze uvád� t ve své reklam� , � e p�ístroj nabízený na 
trhu byl pou� it na té nebo oné oficiální sout� � i (pokud se jedná o tento p�ípad); ale oni sami musí 
zaru� it shodnost jejich p�ístroj�  se schváleným typem. 

 
2 Všechny schválené p�ístroje musí být na základn�  vybaveny kovovou plaketou s udáním zvláštních 

vlastností: výrobce, rok výrob, model, technické informace apod. 
 
 
m.49  

Schválení p� ístroje komisí SEMI nezahrnuje v rámci jeho schválení záruky v� � i p�ípadným 
závadám ani v� � i jejich pou� ití s jiným zdrojem elektrického proudu ne�  s akumulátorem (� l. m.58). 

 
m.50 Všechny výdaje vzniklé komisi SEMI v pr� b� hu kontroly jdou k tí� i doty� ného. 
 
  

 Podmínky, které musí spl� ovat všechny p� ístroje (� l. p� íloha B) 
 
m.51  

1 Zásah do vodivé planše nebo do kovových � ástí zbran�  nesmí být zaznamenán a nesmí zabránit 
zaznamenání sou� asn�  daného zásahu ze strany soupe�e. Ve fleretu m� � e zásah do n� které � ásti 
zbran�  být signalizován, pokud se neizolovaná � ást zbran�  šermí�e dotýká jeho vodivé vesty. 

 
2 P�ístroj nesmí umo� nit komukoli krom�  obsluhy, aby p� erušil jeho � innost v pr� b� hu boje. 
 
3 Zásahy se zaznamenávají sv� telnými signály. Sv� tla jsou umíst� na na vrchu p�ístroje, aby je vid� l 

rozhod� í a šermí� i a také obsluha. Svým umíst� ním musí jednozna� n�  ur� ovat, z které strany byl 
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veden zásah. Musí být mo� né p�ipojení p� ídavných sv� tel na vn� jší stran�  p�ístroje, ke zlepšení 
viditelnosti signál� . 

 
4 Po rozsvícení musí sv� tla z� stat svítit a�  do nového spušt� ní p�ístroje, ani�  by m� la snahu zhasnout 

nebo blikat v d� sledku následných zásah�  nebo ot�es� . 
 
5 Sv� telné signály jsou doprovázeny akustickými (� l. p� íloha B). 
 
6 Ovládací prvky se musí nacházet na vrchu nebo na p�ední stran�  p�ístroje. 
 
7.a) P�i oficiálních sout� � ích FIE jsou p�ístroje v� dy napájeny akumulátory. Tento konektor p�ístroje pro 

p� ipojení napájení musí být vyroben tak, aby vylou� il p� ipojení na ve�ejnou elektrickou sí�  omylem. 
 

b) Všechny šermí�ské kluby jako i po�adatelé trénink�   nebo sout� � í s elektrickými zbran� mi mohou 
pou� ívat sí� ové zdroje za p�edpokladu, � e budou respektovat technické normy platné pro danou 
oblast v jejich zemi a pro mezinárodní sdru� ení. 

 
8.a) Pokud p�ístroj nemá � asomíru zabudovanou p�ímo do sebe, musí být vybaven mo� ností jejího 

vn� jšího p� ipojení. Tato � asomíra musí být napájena z akumulátoru 12 V. Odpojení kabelu � asomíry 
musí vyvolat zablokování p�ístroje bez  toho, � e by se jeho stav zm� nil a bez zastavení m� �ení  � asu.  

 b)  Pro umo� n� ní provozu p�ístroje i bez p� ipojené � asomíry musí být p�ístroj vybaven tla� ítkem pro 
zm� nu módu � innosti (� l. t.32, m.44).  

 
9 P�i finále oficiálních sout� � í FIE musí být � asomíra vybavena systémem pro p� ipojení p�ídavných 

sv� tel s velkými sv� telnými � íslicemi a dalším systémem pro p� ipojení zvukového za�ízení. Tyto dva 
systémy musí být odd� leny pomocí optop�epína� �  od obvod� , které jsou v centrálním p�ístroji (� l. 
t.32, m.44). 

 
10 P�i odpojení kabelu spojujícího zvukové za�ízení s � asomírou musí zvukové za�ízení vydat zvukový 

signál o výkonu 80 a�  100 dB (m� �eno na st�edové � á�e planše) s trváním 2 a�  3 sec., ale úst�ední 
p�ístroj nesmí být zablokovaný a � asomíra se nesmí zastavit (� l.t.32, m.44, m.51.9). 

 
  Mno� ství a kvalita p� ístroj �  
 
m. 52  

1 Pro oficiální sout� � e FIE musí po�adatelé poskytnout minimální po� et p� ístroj �  rovnající se po� tu 
planší a k tomu alespo�  2 náhradní p�ístroje. Všechny p�ístroje musí být nastaveny a musí být toho 
typu, který byl schválen pro mistrovství sv� ta. 

 
2 V okam� iku, kdy byla n� která � lenská zem�  pov� � ena organizovat oficiální sout� �  FIE musí se 

ihned spojit s prezidentem komise SEMI za ú� elem získání jmen výrobc�  p�ístroj� , jejich�  p�ístroje 
byly p� ijaty komisí SEMI.  

 
3 V zásad�  by m� li po�adatelé dávat p�ednost kombinovaným p� ístroj �  pro všechny t� i zbran� . 

Organiza� ní výbor by si m� l vybrat výrobce schopného dodat kvalitní p�ístroje, kvalitní slu� by 
v pr� b� hu sout� � í a schválené komisí SEMI. 

 
4 Pro oficiální sout� � e FIE je povinné napájení p�ístroj�  z akumulátor �  bez jakéhokoli p� ipojení na 

ve�ejnou elektrickou sí� . 
 
 Ov� � ování p� ístroj �   
 
m. 53  

1 Poté co se rozhodl organiza� ní výbor mistrovství sv� ta pro výrobce, s kterým bude jednat, ihned o 
tom vyrozumí prezidenta komise SEMI, který se spojí s touto firmou, aby mohl od ní co nejd�íve 
získat prototyp p� ístroje. 

 
2 Zpráva o kontrole p� ístroje se v� dy odevzdává prezidentovi komise SEMI a to do jednoho m� síce 

po obdr� ení p�ístroje. 
 

3 Mohou nastat dva p�ípady: 
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a) p�edkládaný p�ístroj je p� ijatý komisí a v tom p�ípad�  ostatní p�ístroje mohou být vyrobeny stejným 
zp� sobem jako prototyp. 

b) p�ístroj neodpovídá podmínkám  a v tom p�ípad�  musí být upraven a p�edlo� en komisi k novým 
zkouškám, 

 
4 Kdy�  jsou všechny p�ístroje vyrobeny a p� ipraveny k výdeji musí být o tom prezident komise SEMI 

informován , aby mohl jednat na základ�  protokol�  o kontrole t� chto p� ístroj �  p�ed jejich 
odchodem z továrny. Ka� dý p�ístroj musí být vybaven zkušebním  protokolem, který udává � asy 
registrace zásah�  v milisekundách a ohmické odpory ve vn� jším obvod�  p�ístroje p�ed 
zaregistrováním neplatného zásahu. Ka� dý p�ístroj je potom parafovaný zkoušejícím a jeho � íslo se 
zaznamená. 

 
m.54  

1 P�ed ka� dým mistrovství sv� ta nebo Olympijskými hrami musí být dobrá � innost p� ístroj �  a jejich 
shoda se schváleným prototypem zkontrolována delegátem komise SEMI a to nezávisle na typu výše 
uvedeného schváleného p�ístroje (� l. m.52). 

 
2 Všechny p�ístroje musí být k dispozici tomuto delegátu nejmén�  48 hodin p�ed za� átkem sout� � í. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



� eský šermí�ský svaz                                                                                                                 Materiálová pravidla 
                                                                                                                                        Srpen/Prosinec 2008   

 

 29

Kapitola 2 
 

Navijáky, kabely, koncovky 
 
m.55  

1 Maximální odpor  ka� dého z vodi� �  navijáku m� �ený od kontaktu ke kontaktu je 3 W. 
 
2 I p� i plné rotaci navijáku nesmí být tolerováno � ádné p� erušení kontaktu. K tomuto ú� elu musí mít 

snímací kotou� e zdvojené prstence. Pro propojení s kostrou navijáku se pou� ije vodi�  p� ipojený na 
kostru zbran� . 

 
3 Navijáky musí umo� nit odvinutí 20 m kabelu bez únavy pru� iny. 

 
4 Zásuvka navijáku do které se zasunuje zástr� ka osobní š� � ry  na zádech šermí�e musí mít následuj ící 

zabezpe� ovací za�ízení: 
- neumo� nit zabezpe� ení pokud není spojení správné. 
- zabránit rozpojení v pr� b� hu boje. 
- umo� nit šermí� i, aby si mohl p�edchozí dv�  podmínky ov� � it. 

 
5 Odpor  � ádného ze t� í vodi� �  propojovacích kabel�  nesmí p�ekro� it 2,5 W. 
 
6 Zástr � ky které slou� í ke spojení osobní š� � ry a p�ístroje mají t� i kolíky o pr� m� ru 4 mm, které 

jsou ulo� eny v p�ímce, p� i� em�  krajní kolíky jsou od st�edního vzdáleny 15 resp. 20 mm. Osobní 
š� � ra a propojovací kabely jsou vybaveny zástr� kami, zatímco navijáky a p�ístroje jsou vybaveny 
zásuvkami. 

 
7 Pou� ití záv� sných kabel�  namísto naviják�  je povoleno p�i spln� ní podmínek uvedených 

v p�edcházejících odstavcích. 
 
m. 56  

1 Po�adatelé musí dbát na to, aby vodi� e naviják�  byly nejmén�  20 m dlouhé, aby nemohlo dojít 
k jejich vytr� ení v p�ípad�  fleše na konci planše. 

 
2 Je vhodné, aby navijáky byly umíst� ny v blízkosti planše, ale mimo n� j, aby nemohly p�eká� et 

šermí� � m. 
 

3 Kabely spojující navijáky s p�ístrojem jsou ze t�ech vodi� �  pokrytých gumou proti vlhkosti a 
náraz� m.  

 
4 Uzemn� ní  vodivé planše se p�ipojuje ve st�edu planše. 
 
5 Obsluha ur� ená ke kontrole materiálu v pr� b� hu sout� � e musí být vybavena jednoduchým p�ístrojem, 

který umo� ní rychlé ov� � ení zda n� který ze t� í vodi� �  není p�erušen nebo zda nejsou navzájem 
zkratované. 
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Kapitola 3 
 

Vodivá planš 
 

m.57  
1 Vodivé planše se vyráb� jí z kovu, kovového pletiva nebo jiných vodivých materiál� .Ohmický odpor 

vodivé planše od jednoho konce planše ke druhému nesmí být v� tší ne�  5 W. 
 
2 Vodivá planš musí pokrývat celou ší�ku planše, po celé délce v� etn�  prodlou� ení, aby se zabránilo 

bod� m do „zem� “ . 
 

3.a) Pokud je planš umíst� na na podiu, musí  vodivá planš pokrývat její celou ší�ku. 
b) Pódium nesmí být vyšší ne�  50 cm, vyjma p�ípadu, � e pódium je širší ne�  šermí�ská planš nejmén�  o 

25 cm na ka� dé stran� . Oba konce pódia jsou dopln� ny mírnou šikmou plochou a�  na podlahu. 
 

4 Vzhledem k omezené délce naviják�  je stanovena délka planše na 14 m; k tomu se p�idává 1,5 – 2 m 
na ka� dém konci, aby se umo� nilo šermí�� m, kte�í vybíhají za kone� nou � áru zastavení na stejné 
celistvé p� d� . Vodivé planše jsou tady 17 - 18 m dlouhé. 

 
5.a) Vodivé planše je vhodn� jší klást na d� ev� né planše s m� kkým podkladem navzájem p�ipojeným. 

Tyto planše jsou vybaveny napínáky, které umo� � ují jejich správné napnutí. 
 b)  D�ev� né planše se kladou 0,12 – 0,15 m nad podlahu bez jakékoli bo� ní naklon� né roviny. 

 c)  Doporu� uje se pou� ít vodivý pás pokud mo� no p�išroubovaný, který upevní vodivou planš po celé 
délce po obou stranách.  

 d) Planše z kovových sítí nesmí být nikdy p�ímo polo� eny na podlahu z betonu nebo dla� dic. 
 

6 Barva pou� itá k ozna� ení � ar na vodivých planších musí mít slo� ení, které nezabrání vodivosti, aby 
hlášení p�ípadného bodu do planše v míst�  � áry bylo naprosto vylou� ené. 

 
7 Po�adatelé musí mít p�ímo na míst�  k dispozici materiál na opravu planší. 
 
8 Na konci vodivých planší nesmí být � ádná zvln� ní nebo p� eká� ky, které by bránily šermí�� m p�i 

normálním ústupu. 
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Kapitola 4 
 

Zdroj proudu 
 

m.58  
1 P�ístroje musí být ur� eny pro nap� tí 12 V (+/- 5%) nebo, v p�ípad�  odd� leného napájení ze dvou 

stran 2 x 12 V nebo p�ípadn�  2 x 6 V (odd� lené napájení se doporu� uje,  proto� e uleh� uje �ešení 
mnohých problém� , se kterými je mo� no se setkat p� i konstrukci p�ístroje pro fleret). 

 
2 P�ístroje mohou být vybaveny kontrolními svítilnami, které signalizují, � e je pod nap� tím. Tato 

sv� tla by m� la být bezbarvá. 
 
3 Je-li p�ístroj konstruovaný tak, aby pracoval se suchými bater iemi, musí být vybavený voltmetrem 

nebo jiným za�ízením umo� � ujícím kdykoliv kontrolu nap� tí � lánk� . V� dy však musí být p�ístroje 
vybaveny p�ípojkou proudu p�edepsanou výše, aby je bylo mo� no napájet z akumulátoru. 

 
4 Obecn�  jsou nutné nejmén�  dv�  akumulátorové bater ie na jeden p�ístroj. Pou� ívají se autobaterie 12 

V, 60 nebo 90 A/hod. 
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Kapitola 5 
 

P� ídavná sv� tla 
 
 

m.59  
1.a)  P� ídavná sv� tla  umíst� ná mimo p�ístroj jsou povinná  na oficiálních sout� � ích FIE.  
 b)  Tato sv� tla se nacházejí minimáln�  1,80 m nad planší. (Pokud jsou šermí� i na pódiu s výškou 0,5 m, 

musí být p�ídavná sv� tla ve výšce 2,3 m nad podlahou.)  
 c) P�ídavná sv� tla pro platné zásahy jsou barevná, jedno je � ervené a druhé zelené a musí mít p�íkon 

pokud mo� no 150 W.  
 
2.a) Bílá sv� tla na ozna� ení neplatného zásahu mohou být u�  75 W.  

b) Sv� tla té samé skupiny nesmí být vzdálena více ne�  15 cm a skupiny sv� tel musí být vzdálené 
nejmén�  50 cm. 

 
3 P� ídavné sv� tlo bílé nebo barevné musí být instalované bu	  vodorovn�  nebo svisle po stranách  

p�ístroje a svítící st� ny musí být viditelné ze všech stran (� l. p�íloha B, A) 1a) 2). 
 
4 Sv� tla udávající po� et zásah�  nesmí být vedle sebe s p�ídavnými sv� tly. 

 
m.60  

1 P� ídavná sv� tla se silnou intenzitou mohou fungovat z ve�ejné elektrické sít� , ale v tom p�ípad�  
musí být obvody registra� ního p�ístroje odd� lené od obvod�  k aktivaci t� chto sv� tel pomocí 
fototranzistor�  nebo pomocí opto� len� . 

2 Je povinností pou� ívat sv� telné indikátory pro udávání po� tu zásah�  daných ka� dým šermí�em. 
Tyto sv� telné indikátory mohou být pou� ívány p�ímo napájené z ve�ejné elektrické sít� . 

 
3 Pro mistrovství sv� ta, Grand Prix a Masters je povinné pou� ívání informa� ní tabule nakreslené 

v p�íloze (� l. p� íloha C), která poskytuje okam� itou informaci o jménech šermí�� , o skóre,, � ase, a 
jiných údajích pot�ebných pro správné chápání zápasu. 

 
4 Tato tabule musí být, pokud je to mo� né, pou� ívána i p� i finále sout� � í kategor ie A. 
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P� ÍLOHA  „ A“  
 

NORMY BEZPE� NOSTI  PRO VÝROBU VÝZBROJE, VÝSTROJ A 
OBLE� ENÍ  ZÁVODNÍK
  

 
 

Výzbroj 
 

 Šermí�ský materiál pou� itý na oficiálních sout� � ích FIE, který nese emblém FIE, musí bez výjimky mít 
certifikát homologace. Tento certifikát, potvrzující, � e jeho šermí�ský materiál vyhovuje pravidl� m FIE,  
obdr� í p�íslušný výrobce od komise SEMI FIE . 

 Následující materiál musí výrobce p�edlo� it komisi SEMI po písemné � ádosti o homologaci a právo 
ozna� it materiál emblémem FIE: elektrické p�ístroje pro signalizaci, � epele, floretové a kordové 
zárazníky, masky, vesty,kalhoty, ochranné spodní oble� ení. 

 
 Pro získání homologace FIE pro planše musí výrobce kontaktovat FIE a poslat � ádost o homologaci na 

komisi SEMI se všemi technickými charakteristikami a vzorek planše (30 cm široký a 40 cm dlouhý). 
V p�ípad�  pozitivního hodnocení, komise SEMI  vydá certifikát o homologaci, který oprav� uje výrobce 
ozna� ovat (od data vydání certifikátu) planše znakem FIE. 

 Pro dopln� ní protokol�  o homologaci svého šermí�ského materiálu, musí výrobce odpov� d� t komisi 
SEMI na dotazy spojené s homologací. 

  
 Pokud komise SEMI obdr� í � ádost o homologaci, obsahující vzorky od výrobce a zprávy o r� zných 

testech (Institut CRITT, Denkendorf a IFT pro oble� ení a spodní ochranu; a CRITT, Sofranel a Visti pro 
� epele), a pokud byla zpráva pozitivní, vydá komise certifikát o homologaci, který oprav� uje výrobce 
ozna� it jeho budoucí produkci (od data doru� ení certifikátu) emblémem FIE. 

 Komise SEMI musí být informováno o jakékoli zm� n�  všeho, co m� � e zp� sobit nesoulad výrobku se 
vzorky poskytnutými k p� vodní homologaci. 

 Je z�ejmé, � e výrobce musí po� kat na písemné potvrzení souhlasu komise SEMI k p�edkládaným 
zm� nám, ne�  spustí novou výrobu. 

 Emblém FIE je registrovaná obchodní známka. Fakt, � e n� jaká � ást vybavení nese emblém FIE dokládá, 
� e to bylo vyrobeno v souladu s na�ízeními bezpe� nostních norem a s pravidly FIE.  

 
1. � epele 

 
 

SPECIFIKACE PRO TOVÁRNÍ VÝROBU � EPELÍ  PRO ŠERM 
 
 

1. P� edm� t 
 

P�edlo� ené specifikace týkající se ocelí , které mohou být pou� ívané k výrob�  � epelí pro šerm, kvalita 
výrobní postupy, kontroly zkoušky dosa� ených hodnot. 
  

2. Všeobecné vlastnosti 
  

Ocel pou� itá pro výrobu � epelí pro šerm musí být pevnostn�  zp� sobilá k vysokému namáhání, vysoké 
hou� evnatosti na lom a odolná  ke korozi. 

 
 
 
 

3. Vlastnosti mater iálu 
 

Struktura oceli, po zpracování a opracování, které sm� �uje k dosa� ení kone� ného tvaru, musí být 
jemná a homogenní. 

  
 Poruchy uvnit�  i na povrchu výrobku jsou zcela nep�ijatelné. 



� eský šermí�ský svaz                                                                                                                 Materiálová pravidla 
                                                                                                                                        Srpen/Prosinec 2008   

 

 34

 
 Tepelné postupy zpracování, kterým musí být oceli podrobeny, jsou nevyhnutelné pro ka� dý zp� sob. 
  
3.1. Mechanické vlastnosti 
 

 Mechanické vlastnosti oceli, po tepelném zpracování musí odpovídat hodnotám v tabulce I. 
 

 
TABULKA  I  

 
Rp 0,2 
N/mm² 

Rm 
N/ mm² 

A 
% 

Z 
% 

KCU 
Joule/cm² 

KIC 
Mpay m 

HV 


  1900 
  2000 
  7 
  35 
  30 
  120  
  500 

 
 

3.2. Chemická analýza 
  
 Nejvyšší mo� ný obsah jednotlivých prvk�  a ne� istot vztahující se k typu oceli je uveden v tabulce II. 
 

 
TABULKA  I I  

 

Chemické slo� ení v procentech 
 Typ oceli 
 GMG * *  

C �  0,03   

S �  0,0005   

P �  0,005   

Si �  0,10   

Mn �  0,10   

Cr �  0,50   

Ni 18÷20   

Mo 4÷5   

Cu �    

Sn �    

Al 0,05÷0   

B �    

Co 8÷13   

Ti 0,5÷2,0   

Ca 0,005   

Zr �    

 
 

(*) Je t�eba proto do tabulky zahrnou aktuální typy ocelí v pr� b� hu zkoušek, a které, všechny druhy, 
musí být p� izp� sobené údaj� m uvedeným v bod�  3.1.  

 FIE souhlasí , pro tovární výrobu kordových � epelí, pou� ívat oceli jiného typu ne�  Maragine a to 
následující: 
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   45 Si 7, 45 Si Cr Mo, 45 XH2 MFA 
 � epele vyrobené z t� chto ocelí musí p� irozen�  dodr� ovat všechny po� adavky na pevnost a namáhání 

stanovené komisí S.E.M.I. 
 
 

 3.3. Výrobní postupy 
 

Výrobky musí být podrobeny odpovídajícím postup� m opracování a odpovídat hodnotám pro r� zné 
typy ocelí v tabulce III. 
 

Typ oceli 
GMG 

Postup zpracování 

 1) Kování za tepla v intervalu 1150-950°C 
2) Ochlazení na vzduchu s odd� lenými � epelemi 
3) Mechanické opracování (se zahušt� ním po 

� išt� ní) 
4) Homogenizace p�i 950-10°C po dobu 1 hod. 
5) Rozpoušt� ní p� i 820-10°C po dobu 1 hod. 
6) Ochlazení na vzduchu s odd� lenými � epelemi 
7) Stárnutí p� i 480°C po dobu 9 hod. 
8) Ochlazení na vzduchu s odd� lenými � epelemi 
9) Úprava „za studena“ 

*   
*   

 
*  Tabulku je nutno doplnit o typy ocelí, které jsou v sou� asnosti pou� ívány, a které, všechny druhy, 

musí být p� izp� sobené údaj� m uvedeným v bod�  3.1.  
 

4. Zkoušky a rozbory 
 
 Zkoušky a rozbory , kterým musí být oceli podrobeny, jsou následující: 
 

- Chemická analýza 
- Zkouška v tahu 
- Zkouška pevnosti 
- Zkouška hou� evnatosti a lomu 

 
4.1.Chemická analýza 
  
 Vzorek musí mít hmotnost nejmén�  50g. Procentuální chemické slo� ení musí být shodné 

s p�edpokládanými hodnotami v tabulce II pro odpovídající typy oceli. 
 
4.2. Zkouška v tahu 

  
 Zkouška musí být provedena na zkušebním vzorku kruhového �ezu, mající rozm� ry dané na konci 

této p�ílohy, odebraný vzorek materiálu práv�  podrobený tepelnému zpracování stanovenému pro 
� epele. 

 
 Hodnoty charakteristické pro pnutí musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce I. 
 
4.3. Zkouška pevnosti 
 

 Zkouška musí být provedena na zkušebním vzorku s �ezem ve tvaru V, majícím rozm� ry dané na 
konci této p�ílohy, odebraný vzorek materiálu v podélném sm� ru podrobený tepelnému zpracování 
stanovenému pro � epele. Hodnoty musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce I. 

 
4.4. Zkouška hou� evnatosti a lomu KIC 
 

 Stanovení hodnot KIC oceli musí být provedeno zkouškou ta� ením zkušebního vzorku CT, majícím 
rozm� ry dané na konci této p�ílohy, odebraný vzorek materiálu podrobený tepelnému zpracování 
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stanovenému pro � epele, mechanický �ez p�ed prasknutím únavou na vrcholu �ezu. Zkouška musí být 
provedena podle postupu uvedeném v norm�  ASTM E 399. Hodnoty musí odpovídat tabulce I. 

 
 V p�ípad� , � e není mo� né získat zkušební vzorek typu CT, na místo stanovení hodnot KIC, mohou 

být stanoveny hodnoty koeficientu námahy s dynamickou zát� � í KId. 
 
 Zkoušky musí být provedeny na zkušebním vzorku pro pevnost s �ezem ve tvaru V, majícím rozm� ry 

dané na konci této p�ílohy. 
 
 Výsledky musí odpovídat základním standard� m . 
 

5. Kone� né vlastnosti 
 
5.1. Tvar  
 

� epele, t� íd� né podle typu zbran� , musí mít tvar uvedený v p�íloze „A“ a vyhovovat podmínkám 
stanoveným pravidly FIE. 

 
5.2. Povrchové vady mater iálu 

 
� epele musí být zbaveny b� � ných závad schopných ohrozit pou� ití ( nerovnosti válcování, trhliny, 
t� ísky, dekarbonizace). 

 
5.3. Drsnost povrchu 
 

� epele musí být p�edlo� eny k vyhodnocení výrobního procesu kone� ného zpracování, zaru� ující 
drsnost povrchu �  0,1 mm. Nerovnosti povrchu mohou být pouze v podélném sm� ru 

 
6. zkoušky a rozbory 
 
 Zkoušky a rozbory , kterým musí být oceli podrobeny, jsou následující: 
 

- Chemická analýza 
- Zkouška v tahu  
- Zkouška pevnosti  
- Zkouška hou� evnatosti a lomu Kld  
- Zkouška drsnosti  
- Mikroskopický rozbor  struktury  
- Zkouška koroze 
- Nedestruktivní kontrola  
- Zkouška pevnosti a namáhání  

 
 
6.1. Chemická analýza 
 

Vzorek musí mít nejmén�  hmotnost 50g. Chemické slo� ení musí odpovídat hodnotám uvedeným 
v tabulce II pro odpovídající typy ocelí. 

 
6.2. Zkouška v tahu 
 

Zkouška musí být provedena na zkušebním vzorku odebraném z � epele, který má rozm� ry uvedené 
na konci této p�ílohy. 

 
 Charakteristické hodnoty pnutí musí odpovídat p�edpokládaným hodnotám uvedeným v tabulce I. 
 
6.3. Zkouška pevnosti 
 

Zkouška musí být uskute� n� na na zkušebním vzorku odebraném z � epele bez zá�ezu, který má 
rozm� ry uvedené na konci této p�ílohy. Hodnoty musí odpovídat p�edpokládaným hodnotám 
uvedeným v tabulce I. 
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6.4. Zkouška hou� evnatosti a lomu K ld 
 

Stanovení hodnot Kid musí být provedeno na zkušebním vzorku se zá�ezem ve tvaru V, který má 
rozm� ry uvedené na konci této p�ílohy 

 
 Výsledky musí odpovídat základním standard� m 
 
6.5. Zkouška drsnosti 
 

Drsnost materiálu stanovená na povrchu  kone� ného výrobku musí odpovídat p�edpokládaným 
hodnotám uvedeným v tabulce O. 

 
6.6. M ikroskopický rozbor   struktury 
 
 Zkouška musí být provedena na zkušebním vzorku odebraném z � epele p� i 500 násobném zv� tšení. 
 

Struktura p�edlo� eného vzorku musí být jemná a homogenní, odpovídající zrnitosti 7-8 následujícím 
základním standard� m a výsledky tepelného zpracování musí odpovídat hodnotám uvedeným 
v tabulce III pro dané typy ocelí. 

 
6.7. Nedestruktivní kontrola 
 

Všechny � epele, d�íve ne�  jsou uvedeny na trh, musí být podrobeny nedestruktivní kontrole na 
elektromagnetickém p�ístroji Foucaultovými 
 proudy pro nalezení povrchových i podpovrchových závad. Tato kontrola je povinná, musí být 
provedena na všech plochách � epele. 

 
6.8. Zkouška st� ídavého ohýbání (mo� ná) 
 

Aby bylo vyzkoušeno chování � epelí p� i pru� ných deformacích st�ídavým ohýbáním, musí se 
všechny nové vzorky � epelí podrobit zkouškám pomocí speciálních za�ízení ur� ených v p�íloze. 

 
Zkouška se skládá z pru� ného ohnutí � ásti � epele, v první � ásti  s polom� rem zak�ivení 60mm, 
v druhé � ásti na opa� nou stranu s polom� rem zak�ivení 100mm, aby se dosáhlo p� ibli� ného 
narovnání. 

 
� ást � epele, která je ur� ena ke zkoušce, musí mít délku asi 155 mm její�  60 nemusí podstoupit 
deformaci. 
 
Sestava ohnutí a narovnání  tvo�í cyklus. Výsledek zkoušek je p�edstavován po� tem cykl�  
provedených do úplného zlomení � epele. 
 
Pro ov� �ení bezpe� nostních podmínek normálního provedení � epele, musí být zkušební vzorky 
vybrány ze sérií r� zného slo� ení a  zkoumány frekvencí nep�ekra� ující 1 Hz a prov� �ovány, aby lom 
� epele nenastal p�ed 400 cykly pro fleret a 150 cykly pro kord, cykly jsou podrobn�  popsány dále. 

 
 
6.9. Zkouška pevnosti a namáhání (opakovaným ohýbáním  a narovnáváním)  
 

Aby bylo vyzkoušeno chování � epelí b� hem praktického šermu, musí být provedeno testování � epelí 
na odolnost proti namáhání pomocí speciálního p�ístroje, bu	  mechanického (model Baiocco) nebo 
pneumatického (model Husarek/Sofranel), jejich�  schémata mohou být na po� ádání p�edána komisí 
S.E.M.I. 
 
Zkouška se skládá z opakovaného ohýbání � epele bez p�ekro� ení hranice plasti� nosti materiálu, tj. a�  
dosáhneme prohnutí � epele asi 220 mm, co�  odpovídá zkrácení � epele o 250 mm, a  následného 
narovnání . 
 
Zkušební p�ístroj musí být  zp� sobilý provést ohnutí a narovnání � epele  s frekvencí 1 Hz (1 hertz = 1 
cyklus za 1 sekundu). 

 



� eský šermí�ský svaz                                                                                                                 Materiálová pravidla 
                                                                                                                                        Srpen/Prosinec 2008   

 

 38

Zkušební lavice jsou sestaveny tak, aby provád� ly op� tovn�  namáhání, kterým je podrobena � epel 
normálními pohyby šermí�e. Namáhání  nep�ekra� uje limity pru� nosti � epele; stálá deformace � epele 
by nem� la vzniknout. Po� et ohnutí, kterým je podrobena d�íve ne�  praskne, charakterizuje odolnost 
proti namáhání. 

 
Zkušební lavice mohou být pou� ívané bu	  pro zkoušku v ohybu bez nárazu (s koncem � epele 
upevn� ném na oto� ném podstavci, nebo pro zkoušku v ohybu s dopadovým nárazem (konec � epele je 
volný). 

 
Zkouška musí probíhat, dokud � epel nepraskne. Pro posouzení výsledk� , je t�eba ov� � it, kolik cykl�  
nezp� sobí poruchu: 

 
  - 18.000 cykl�  pro fleretovou � epel  
  -   7.000 cykl�  pro kordovou � epel 
 
6.10. Vyhodnocení povrchu postupného lomu (%) 
 

Plocha lomu v okam� iku prasknutí, který vznikl zkouškami uvedenými v  6.8. a  6.9., musí být 
analyzována kv� li rozsahu plochy, na kterou se lom nejvíce rozši�uje 

 
M� �ení musí být vyjád�eno v % plochy celého �ezu . 
 
Charakteristické mechanické vlastnosti � epele jsou ov� �eny doporu� eným zp� sobem, kdy�   hodnota 
není menší ne�  

 
  15% pro fleret a 
    6 % pro kord 
 
 
7. Výsledky zkoušek a rozbor �  
 

Zkoušky a rozbory, které jsou uvedeny v bodu 6 musí poskytnout výsledky v bodech uvedených 
v následující tabulce: 

 
 

 
8. Zna� ení 
 

Na ka� dé � epeli, blízko d�íku, musí být uvedeny: identifika� ní zna� ka výrobce, datum výroby – rok a 
m� síc- vyra� ením za studena v hloubce max. 0,5 mm. 
 
Pozn.: všechny normy mohou být upravovány. Je tedy d� le� ité, aby profesionálové potvrdili, � e mají 
poslední aktualizované vydání. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odpovídající bod 
P�ílohy „A“ 

Zkouška nebo rozbor Výsledek 

4.1. 6.1. 
4.2. 6.2. 
4.3. 6.3. 
4.4. 6.4. 
                  6.5. 
                  6.6. 
                  6.7. 

Chemická analýza 
Zkouška v tahu 
Zkouška pevnosti 
Zkouška hou� evnatosti a lomu Kld 
Zkouška drsnosti 
Mikroskopický rozbor  struktury 
Nedestruktivní kontrola 

Shoda s tabulkou II 
Shoda s tabulkou I 
Shoda s tabulkou I 
Shoda s tabulkou I 
Shoda s tabulkou I 
Shoda s bodem 6.6. 
Shoda s bodem 6.7. 
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Výstroj 
 

2.  Normy pro tovární výrobu masek 
 

2.1 PLETIVO 
 

NORMY ZKOUŠEK TÝKAJÍCÍ  SE MATERIÁLU PLETIVA MASEK PRO ŠERM 
 

1. Všeobecn�  
  
Tato up�esn� ní se týkají technické kvality kruhových drát�  ta� ených za studena z nerezav� jící 
austenické oceli, stanovené pro tovární výrobu pletiva masek pro šerm, pracovních postup�  s ohledem 
na výrobu, kontrolu a zkoušky pro pou� ití. 
 
2. Obecné podmínky dodávky 
 
Oceli stanovené pro výrobu pletiva masek musí mít výbornou kvalitu v hou� evnatosti a v plastické 
deformaci jako�  i velmi dobrou odolnost proti korozi. 
 
3. Mater iál 
 
3.1. Chemické slo� ení 
 
p� ipravený drát stanovený pro výrobu pletiva musí odpovídat p�edlo� eným pravidl� m, musí mít 
následující slo� ení v % podle vybraného typu oceli. 
 

 
Typ 

Prvek 
% 

 
304 

 
304 
L 

 
321 

 
C 

Mn 
Si 
P 
S 
Cr 
Ni 
Ti 
 

 
0,03 - 0,06 

< 2 
< 1 

< 0,04 
<  0,03 
18 – 20 
8 – 10,5 

- 

 
< 0,03 

< 2 
< 1 

< 0,04 
< 0,03 
18 – 20 
9 –12 

- 

 
< 0,08 

< 2 
< 1 

< 0,04 
< 0,03 
17 - 19 
9 - 12 

5xCmin (< 0,8) 

 
 
 

 - EURONORM 88-71    (C.E.E.) 
 - UNI 6901-71     (Itálie) 
 - AFNOR NF A 35572    (Francie) 
 - DIN 17440     (N� mecko) 
 - BSI PD 6290     (Velká Británie) 
 - MNC 900 E     (Švédsko) 
 - JIS G 4306-1972    (Japonsko) 
 - GOST 5632-61     (Rusko) 

 
3.2. Pr � b� h výroby oceli a výroby drátu 
 
Postup výroby oceli je ponechán na dodavateli. Tvá�ení za tepla a�  do získání drátu, musí být takové, 
aby mohlo zabezpe� it vysokou homogenitu materiálu a nep�ítomnost nespojitostí a vnit�ních a 
povrchových chyb materiálu. 
 
Postup ta� ení drátu za studena, s ohledem na zmenšování pr� �ezu a�  do získání po� adovaného pr� m� ru, 
musí po� ítat s vnit�ním oh�evem odpovídajícím tvarovaní materiálu za studena. V ka� dém p�ípad� , 
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poslední ta� ení drátu musí p�edcházet zpracování v intervalu 1050-1100ºC (kalení austenické oceli) pro 
typ 304 a 304L nebo zpracování v intervalu 850-900ºC pro typ 321. 
 
Poslední ta� ení drátu za studena by m� lo dosáhnout stavu pevnosti definovaného obchodním hlediskem 
kolem �  tvrdosti, s omezení odpovídajícím �ezu �  15% a takové úpravy která zabezpe� í dosa� ení 
nejmén�  minimálních charakteristických mechanických hodnot uvedených v bod�  3.4.2. 
 

 
3.3. rozm� ry drátu a tolerance 

 
pr � m� r  

(d) 
tolerance (* ) 

d 
Pr � � ez Hmotnost 1000m 

mm mm mm² kg 
 

1,0 
1,1 

 

 
�  0,02 
�  0,02 

 
0,725 
0,950 

 
6,28 
7,50 

 
  (*) Ovalita drátu nesmí p�ekro� it polovinu tolerance. 
  
 Mezilehlé hodnoty pr� m� ru drátu jsou p�ijatelné p� i dodr� ení p�edepsaných tolerancí. 

  
3.4. Podmínky dodávky a p� evzetí 
 
3.4.1. Stav dodávky 
 
Drát musí být dodaný neizolovaný s hladkým povrchem: povrch nesmí vykazovat vady jako jsou rýhy, 
dolí� ky nebo jiné nedokonalosti 
 
3.4.2. Mechanické vlastnosti 
 
Hodnoty mechanických vlastností drátu  jsou dány teplotou okolí p� i zkoušce v tahu, jak je uvedeno 
v � l. 4.1. musí být nejvyšších minimálních hodnot uvedených v tabulce I. 

 
 

TABULKA  I  
 
 

 

porušení  
v tlaku 

  

 
tlak na prota� ení 
menší ne�  0,2% 

 

porušení  
v tahu 

 
R (N/m²) 

 
min 700 

 
Rp(0,2) (N/m²) 

 
min 700 

 

 
A50(%) 

 
min 18 

 
4.  Zkoušky a rozbory 
 
4.1. Zkouška v tahu 
 
Tato zkouška musí být provedena  na zkušebním vzorku odebraného p�ímo z drátu a dalších 
podrobností uvedených v normách ka� dé zem� . 

 
4.2. Zkouška ohybu o 180° 
 
Zkouška spo� ívá v ohýbání drátu o 180° v dr� áku o pr� m� ru 2 mm. Drát nesmí vykazovat, po zkoušce, 
praskliny v míst�  ohybu. 
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4.3. M ikrografický rozbor  struktury 
 
Na p�í� ném �ezu drátu (p� ilepený odpovídající prysky�icí) se provede zkoumání p� i zv� tšení 200-500x 
po lešt� ní a pot�ení elektrolytem 10% kyseliny š� avelové podle normy ASTM 262-70 nebo normy 
podobné. 
 
Je t�eba si všímat obvyklých struktur austenických deformací s martenzitickými shluky; všechny druhy 
karbid�  chrómu blí� ící se k hran�  zrnitosti nemohou být p�ítomny (p� ijatelná struktura , podle normy 
ASTM ji�  zmín� né:“steep structure“). 

 
5. doklady 

 
 Pro výrobky odpovídající t� mto pravidl� m, musí být vydány dále uvedené dokumenty o výrob� : 
 

- prohlášení o shod�  chemického slo� ení 
- prohlášení o kontrole mechanických charakteristik a výsledky zkoušek v ohybu a 

mikroskopických zkoušek. 
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2.1.2 MASKY A PR
 HLEDNÁ HLEDÍ 

 
 

1.  Všeobecn�  
 

FIE zavedla ve svých normách mo� nost, aby šermí� pou� il bu	  obvyklou masku s pletivem, nebo 
masku s pr� hledným hledím.  
Pou� ívání masek s pr� hledným hledím je povinné u šavle � en a mu� � : Pro všechny � ásti sout� � í GP, 
sout� � e SP dru� stev, sout� � e jednotlivc�  a dru� stev na MS kadet� , junior� , senior�  a veterán� . 
Pr� hledné hledí masky je povinné ve fleretu � en a mu� � : 

- na sout� � ích jednotlivc�  Grand Prix, Mistrovství sv� ta, OH od tabulky p�ímé eliminace 
32; 

- na sout� � ích dru� stev SP dru� stev a Mistrovství sv� ta pro 4 nebo 8 prvních dru� stev; 
- na sout� � ích dru� stev na OH od za� átku sout� � í. 

Masky s pr� hledným hledím jsou dvojího typu:  
- masky slo� ené, z nich�  jedna � ást p�edního pletiva byla nahrazena pr� hledným hledím 

z plastické hmoty, 
- masky z hotovené kompletn�  z plastické hmoty, kde p�ední � ást musí být pr� hledná. 

 
V sou� asné dob�  byly akceptovány (FIE) pouze masky slo� ené. 

 
 
1.  Normy pro tovární výrobu pr � hledných masek 

 
V sou� asné dob�  jsou normy platné pouze pro masky slo� ené. 
 
Na masce s pletivem v její p�ední � ásti, ve výši o� í, se vy�ízne „okénko“, jeho�  ší�ka m� � e být a�  na 
samotný okraj pletiva a jeho�  výška nesmí p�esáhnout 12 cm. 
 
„Okénko“ musí být orámováno z inox ocele. Rám musí být vyroben ze dvou, na sebe p�ilehlých � ástí, 
z nich�  jedna bude p�ipevn� na k pletivu a druhá � ást rámu s ní musí být spojena pomocí šroub�  se 
zápustnou hlavu. 
 
Mezi t� mito dv� ma � ástmi bude umíst� no pr� hledné hledí z polykarbonátu (Lexan) p� i� em� : 
- ší�ka oceli ka� dé � ásti rámu musí být mezi 0,8 – 1,0 mm, 
- kraje rámu ve kterém bude upevn� no pr� hledné hledí nesmí být ostré, musí dob�e p� iléhat 

k pletivu a p�echod kov-pletivo nesmí vytvá�et reliéf, 
- � ást rámu spojeného s pletivem musí být na pletivo fixována d�íve, ne�  je vy�íznuto „okénko“ 

(aby nebyla pozm� n� na forma masky, ve chvíli kdy se za� ne vy�ezávat „okénko“), 
- šrouby které pojí dv�  � ásti rámu, nesmí vy� nívat z t� la rámu. 
- hledí z polykarbonátu (Lexan) musí mít tlouš� ku min 3 mm a musí být pokryto ochrannou 

vrstvou proti poškození p�ední � ásti , 
- na hledí nesmí být � ádná díra a musí být tvarované za tepla a upevn� né za studena do rámu, aby 

nedocházelo k ne� ádoucímu tlaku (tahu). Hledí nesmí vytvá�et odpor p� i upínání do rámu, 
- na vnit�ní stran�  hledí musí být pou� ito systému proti zaml� ování, nebo je t�eba pou� ít Lexan 

v tomto smyslu upravený, 
- pr� hledné hledí musí být snímatelné, aby bylo mo� no ho p�i poškození vym� nit. Je nutné, aby 

šermí� mohl jednoduše hledí vym� nit , 
- vnit�ní polstrování masky musí být �ešeno tak, aby vzduch mohl proudit tak, jako u „ tradi� ní“  

masky s pletivem , 
- celková váhy nesmí být vyšší ne�  2 kg. 

 
2.  Bezpe� nostní normy 
 

Všechny masky s pr� hledným hledím musí spl� ovat vysokou úrove�  bezpe� nosti pro šermí�e. Musí 
tudí�  odpovídat velmi p�ísným normám, z nich�  p�edevším: 
 
- celá struktura masky musí být pevná a nesmí se deformovat ani p� i silném nárazu, 
- kovové pletivo a límec musí spl� ovat tyté�  bezpe� nostní normy jako „ tradi� ní“  masky 

s pletivem, 
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- hledí z polykarbonátu m� � e být pou� íváno nanejvýš 2 roky od data výroby, nebo�  plastový 
materiál stárne. Pr� hledné hledí musí tudí�  mít velmi z�eteln�  umíst� no datum výroby (rok, 
m� síc), 

- abychom zabránili poškozování polykarbonátu, nesmí p� ijít do styku s chemikáliemi, které by jej 
mohly poškodit, nesmí být pou� ito PVC, 

- maska musí být uchovávána v ochranném pouzd�e a b� hem p�epravy (nap�. letecké) by nem� la 
být v šermí�ské tašce (v b� � ném zavazadlovém prostoru), ale šermí� by ji m� l mít u sebe 
v letadle. 

 
3.  Homologace  transparentních masek a metody zkoušek 
 

P�ed zahájením prodeje a pou� ívání t� chto masek,  musí být všechny masky s pr� hledným hledím 
odzkoušené a homologované komisí SEMI. 

 
  

 
 

   A   pohled bo� ní   l   délka ty� e 
   B   pohled � elní   d   pr� m� r koule 

1 ty�     
2 upevn� ní 
3 koule 
 

Obr. A1 - Zkušební d� l� ík 
 

4.1. Homologace 
 

K obdr� ení certifikátu o homologaci masky musí být masky nejprve poslány do jednoho ze t� í 
následujících institut� : „Denkendorf“  v N� mecku, CRITT nebo IFTH ve Francii. 
 
Institut provede na vzorcích p�edlo� ených  masek  zkoušky odolnosti pletiva a pr� hledného hledí 
podle norem CEN (norma EN 13567). 
 
Jsou-li výsledky zkoušek pozitivní, výrobce pošle dva exemplá�e masky k homologaci, stejn�  tak 
jako certifikát institutu, do sídla SEMI v Lisabonu, kde se provedou zkoušky odolnosti proti tvrdým 
úder� m. 
 
Je-li zkouška op� t pozitivní, SEMI dodá výrobc� m certifikát o homologaci a masku je mo� no 
prodávat a pou� ívat p� i oficiálních sout� � ích FIE. 

 
4.2. Zkouška na odolnost proti úderu 

 
Maska s pr� hledným hledím musí odpovídat normám zavedeným speciální komisí CEN, nebo dalším 
normám, které jsou zavedeny komisí SEMI, co se tý� e odolnosti masky proti tvrdým zásah� m. 
Tak� e krom�  odolnosti proti tvrdým zásah� m (odolnost pletiva) je testována odolnost pevnosti masky 
jako takové (té�  oproti tvrdým zásah� m), aby dostate� n�  chránila hlavu šermí�e, pokud by došlo ke 
srá� ce. 
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Testování probíhá následujícím zp� sobem: 

 
4.2.1. Zkušební nástroje 
 

Je t�eba pou� ívat za�ízení, které umo� ní pád záva� í (ty�  k kuli� kou na konci) o ur� ité hmotnosti (ta se 
m� � e m� nit), z ur� ité výšky (takté�   mo� no m� nit), avšak maximáln�  z výšky 2 metr� . 
 
Na pletivo a pr� hledné hledí bude pou� ito ty� e  z kalené oceli s kuli� kou ( o pr� m� ru 2 +/- 0,3mm) na 
konci. 
 
Ty�  musí mít délku 40-50 mm a musí být vybavena upev� ovacím za�ízením, aby bylo mo� no ji 
p� ipevnit do p�ístroje.  
 
Masku je pot�eba p�ed úderem upevnit, aby m� la zkouška reálný pr� b� h a vypovídající hodnotu. 
 
U p�ístroje je pot�eba po� ítat s � ástmi, které fixují masku v � ádoucí pozici, které vypadají jako pevné 
rámy v nich�  je maska pevn�  ukotvena. Obr. A2 
 

 
1 zkušební d� l� ík 
2 maska 
3 posuvný dr� ák 
4 pevná zkušební základna 
5 op� ra pro udr� ení masky v poloze 
 
Obr. A2 Zp� sob upevn� ní masky 

 
4.2.2. Další vybavení 

 
Bude pou� ito p�ístroje, který umo� ní pád záva� í o dané hmotnosti (mezi 3-5 kg) z dané výšky. Je 
t�eba dosáhnout rychlosti 5/6 m/s ve chvíli dopadu záva� í na masku. 
 
Je pot�eba ukotvit za�ízení tak, aby pouze koncová kuli� ka dopadla na masku (ne celá konstrukce 
s ty� í). 
 
Je pot�eba za�ízení konstruovat tak, aby bylo mo� no  testy p�esn�  opakovat (výšku, záva� í, rychlost). 
Spušt� ní záva� í musí být v� dy stejné, aby se dalo testování opakovat. 
 
Ty� , jak ji�  bylo uvedeno 4.2.1., musí být p� ipevn� na k celé konstrukci záva� í. 

 
4.2.3. Vzorek  ke  zkouškám 
 

Maska ur� ená k testování je kompletní avšak bez límce a vnit�ního polstrování.  
Je umíst� na na spodní � ásti testovacího p�ístroje, � elní � ástí nahoru. 
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4.2.4.Postupné zkoušky 
 

testování musí probíhat následujícím zp� sobem:  
 

1. první zkouška -  test hledí s úderem kuli� ky na st�ed masky a transverzální linie uprost�ed hledí. 
2. druhá zkouška - (retest) je stejná jako v bod�  1. 

 
 
4.2.5. Postup 
 

1. Upevnit do p�ístroje masku a ty�  s kuli� kou. 
2. Umístit masku tak, aby kuli� ka mohla ude�it do st�edu masky viz  4.2.4. 
3. P�ipravit konstrukci (ty�   s kuli� kou) a kalibrovat záva� í (5 Kg +/-  0.03 Kg) k úderu. 
4. Pro první test zvednout konstrukci záva� í do dané výšky. Mezi místem p�edpokládaného dopadu a 

kuli� kou na upevn� né a vyzdvi� ené ty� i musí být 1600mm +/- 10 mm, co�  odpovídá energii 80 
Joul� . 

5. Nechat spadnout konstrukci záva� í na masku. 
6. Pro retest, zvednout záva� í do výšky1800mm +/- 10 mm, co�  odpovídá energii 90 Joul� . 
7. Nechat spadnout konstrukci záva� í na masku. 
 

 
 
4.2.6. Výsledek zkoušek 

 
Výsledek zkoušky bude hodnocen pozitivn�  pokud maska vydr� í dva pokusy ani�  bude poškozeno 
hledí nebo upev� ující rám hledí v pletivu. 
 
Malý otisk na hledí z polykarbonátu po dopadu kuli� ky je p� ijatelný. 
 

 
 

2.1.3 BAREVNÉ MASKY NEBO S  POTISKEM 
 
 

 Na masce m� � e být pou� it barevný potisk s tou podmínkou, � e její pou� ití bude schváleno Výkonným 
výborem FIE nejmén�  30 dní p�ed prvním pou� itím na oficiální sout� � i FIE 
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2.2 FORMY, ROZM	 RY A METODY ZPRACOVÁNÍ KOMPONENT
  MASEK 

 
 

Testování technických parametr�  pro výrobu šermí�ských masek. 
 
 
 

1. Technické parametry a jejich specifikace se týkají formy, dimenzí a metod výroby základních 
komponent ochranných masek pro šermí�e a kvality materiál�  k t� mto ú� el� m pou� ívaných. 

 
2. Obecné podmínky 
 

Materiál z n� ho�  se maska skládá a odpovídající procesy výroby musí zaru� it vynikající úrove�  
vlastností jako je pevnost, viditelnost, zvýšené pohodlí pro šermí�e a dostate� nou kvalitu pro � asté 
pou� ívání a opot�ebení. 

 
3. Tvar  a rozm� ry masek 
 

Forma masek je schematicky nakreslena na obr. 1. (p�ední pohled, bo� ní pohled a pohled shora). 
Rozm� ry � elní � ásti pletiva závisí na velikosti masky, ale platí následující : 
- výška odpovídá ¾ � elního pletiva, 
- ší�ka 10-12 cm. 
  

4. Základní prvky 
 

Základní prvky masky, jak je uvedeno na obr.1. jsou následující: 
 
a) � elní pletivo na ochranu obli� eje, 
b) bo� ní pletivo na ochranu šíje a krku, 
c) zpev� ující páska, která propojí bo� ní a � elní pletiva, 
d) límec. 
 
Ostatní � ásti, jako jsou vnit�ní polstrování a�  u�  ochranné, nebo pouze vypl� ující, elastický pojistný 
pruh ur� ený k pevnému usazení masky na hlav� , jeho�  realizace je ponechána výrobci musí spl� ovat 
po� adované podmínky a normy, které byly z tohoto d� vodu vytvo�eny. 
 
Obzvlášt� , zadní pojistná � ást masky musí být na vhodném míst�  a dr� et tak masku na správném 
míst�  hlavy šermí�e a udr� ovat po� adovaný tvar i p� i úderu � i p� i nárazu. 

 
4.1. Pletivo � elní a postranní 
 

Pletivo musí být tvarováno do � tvere� k�  tak, aby otvor byl 1.9 mm. Pletivo musí být vyrobeno z oceli 
Inox CrNi 18-10 o kulatém pr� �ezu. 
 
V � ásti, kde se pletivo ohýbá jsou otvory v� tší, ale jejich velikost nesmí p�ekro� it 2.1 mm. 
� elní pletivo musí mít vnit�ní úhel �   130º, který je shodný s ohybem v mediánní rovin�  

 
4.2. P� ipojení � elního a bo� ního pletiv k zesílenému lemu 
 

Propojení � elní a bo� ních � ástí, zpev� ující páskou, by m� lo být provedeno mechanickým spojením 
(nap�. prošití drátem, pou� ití nýtování) nebo sva�ením.V p�ípad�  sva�ení, která musí být provedeno 
podle platných postup�  práce s Inox ocelí, je pot�eba doplnit postup o mechanické o� išt� ní svaru, aby 
bylo omezeno vytvá�ení ne� ádoucích produkt� . Pletivo musí být cele pokryto ochrannou vrstvou na 
bázi polymer� . Eventuelní termo-úprava zrání a stabilizace ochranné vrstvy musí být provedena p�i 
teplot�  �   400º. 

 
4.3. Límec 
 

Límec musí být tvo�en n� kolikerým vrstvením látek mezi sebou kompatibilních, p� i� em�  minimáln�  
jedna vnit�ní vrstva musí být z kevlaru nebo látky s podobnými vlastnostmi. V ka� dém p�ípad�  látka 
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takto formovaná by m� la vydr� et nápor do výše 1600 N ani�  by byla narušena struktura látky (viz. 
specifikace norem pro kvalitu látky). Límec by nem� l vytvá�et stabilní sklady ani se kroutit. 
 
Límec by m� l být p� ipevn� n na vn� jší okraj pletiva a m� l by dosahovat od kraje ke kraji a mít výšku 
10-12cm, aby zaru� il co nejv� tší ochranu krku. 

 
5. Zkoušky a cer tifikace 

 
Pro ka� dý model a sérii vyrobených masek, musí výrobce poslat 3 exemplá�e komisi SEMI k 
porovnání nových masek a ji�  ustanovených specifikací. Spolu s maskami výrobce zašle certifikát od 
výrobce pletiva. 
 
V p�ípad�  pozitivního výsledku kontroly, bude moci výrobce umístit vedle výrobní ochranné známky 
té�  ochrannou známku, která zna� í � e výrobek je certifikován FIE. A je tedy v souladu s jejími 
normami. 
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OBLE� ENÍ  
 

3. NORMY PRO VÝROBU OBLE� ENÍ  
 

Pro výrobu oble� ení je povinné pou� ívání látky, která má pevnost proti protr� ení minimáln�  
800Newton� . Tato pevnost  musí být zajišt� na zkouškami, které jsou definovány v následujících 
paragrafech.  
 

 
3.1 ODOLNOST PROTI PRORA� ENÍ 

 
Zkušební normy pro zkoušky pevnosti látek na protr � ení 

 
1. Všeobecn�  
 

Vzhledem ke stávající norm� , je t�eba vymezit pojem odolnost v� � i protr� ení u látek z nich�  se 
zhotovují šermí�ské od� vy. 
Definuje se jako maximální hodnota zát� � e zaregistrovaná p�ed porušením vzorku látky pr� bojníkem 
Zát� �  je udávána Newtonech nebo Kilogramech jedním � íslem. 

 
2. Podrobnosti zkoušek 
 

2.1. P�i testování se pou� ívá dynamometr o vysoké rychlosti (INSTROM 1273) vybavený mobilním 
pr� bojníkem  o � tvercovém pr� m� ru a ší�ce 3mm s hlavi� kou ve tvaru pyramidy a úhlem na 
jejím vrcholu 120º (obr. 1.a). Tento pr� bojník musí být z „ rychlé“ nebo „extra rychlé“ oceli o 
délce 70mm, z nich�  50mm musí být uzp� sobeno k fixaci. 

2.1.1. Dráha bodáku vzhledem k látce je kolmá, b� hem testu. 
2.1.2. Rychlost bodáku musí být vyšší ne�  6m/s 
 
2.2. Test musí prob� hnout v prost�edí, kde se okolní teplota pohybuje v rozmezí 20 a 25ºC a 
s vlhkostí 50-55%. 

 
2.3. Testovaný vzorek  musí být pruh látky o rozm� rech p�ibli� n�  50x200, vyst� i� ených namátkou a 
bez viditelné vady � i kazu materiálu. 
Vzorky pro p�ímé testování musí být � tvercového tvaru cca 14x14cm a musí být p� ipevn� ny 
p�íslušným za�ízením (obr.2), aby se p� i testování nepohybovaly, p� i� em�  musí z� stat volný prostor o 
pr� m� ru 50mm pro bodák. 
V p�ípad�  látky vrstvené z n� kolika r� zných materiál� , je t�eba p�ed samotným testem ozkoušet její 
sešití na okrajích. 
 
2.4. Vzorky musí být dodány na místo zkoušky minimáln�  2 hodiny p�ed samotným testem. 
 
2.5.  B� hem testu musí být registrována hodnota pou� ité síly v � ase. Na stupnici nesmí být vyšší 
hodnoty ne�  5000 N (+/- 5 N). 
 
2.6. Pro ka� dou látku, je t�eba otestovat alespo�  3 vzorky odebrané nahodile z pruhu látky. 

 
3. Výsledky 

 
Na certifikátu, který potvrzuje odzkoušení materiálu a pr� b� h zkoušky musí být následující 
informace: 
 
a) Jméno výrobce, po� adujícího otestování, typ a zna� ka látky. 
b) Hodnoty z pr� b� hu zkoušky pro ka� dý vzorek látky, pr� m� rné hodnoty a grafické znázorn� ní. 
c) Typ dynamometru, typ a rychlost bodáku, vn� jší podmínky testování (teplota, vlhkost ovzduší) 
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3.2 Vitální � ásti závodník�  a jej ich ochrana 
 

Výtah z jednání léka� ské komise FIE 
 

Po diskusi v léka�ské komisi FIE bylo rozhodnuto pova� ovat za „Chrán� né vitální � ásti“ : 
 
Naho� e: � ásti chrán� né vestou, spodní vestou, límcem masky: krk, jamky klí� ních kostí, oblast 
podpa� ní jamky ozbrojené pa� e a srdce.  
 
Dole: � ásti chrán� né kalhotami : b� icho, dv�  t� íselní oblasti, genitálie. 
 

 



� eský šermí�ský svaz                                                                                                                 Materiálová pravidla 
                                                                                                                                        Srpen/Prosinec 2008   

 

 51

 
 
 
 

4. Ozna� ení kvality 
  

Zvlášt�  v p�ípad�  rozm� r�  ozna� ení kvality, vybavení musí být nesmazateln�  ozna� eno, musí mít 
okrouhlý tvar o pr� m� ru 25 mm pro masky a 50 mm pro oble� ení a musí obsahovat následující údaje: 
    
- ozna� ení výrobce 
- datum (rok a m� síc) výroby 
- znak FIE 
 
 Na � epelích musí být znak ší�ky 7 mm. 
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Zkouška tahu 
 
 

 
 
 

Zkouška pevnosti 
 
 
 

Rp0,2/E Doporu� ená ší� ka B 
mm 

 
Od 0,0050     do 0,0056 
Od 0,0057     do 0,0061 
Od 0,0062     do 0,0064 
Od 0,0065     do 0,0067 
Od 0,0068     do 0,0070 
Od 0,0071     do 0,0074 
Od 0,0075     do 0,0079 
Od 0,0080     do 0,0084 
Od 0,0085     do 0,0090 
Od 0,0091     do 0,0100 

 

 
75 
63 
50 
44 
38 
32 
25 
20 

12,5 
6,5 
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P� ÍLOHA  „ B“  
 

CHARAKTERISTIKY P� ÍSTROJ
  
 
 

Instalaci � asomíry a za�ízení k zobrazení skóre se �ídí dv� ma povinnými p�edpisy pro homologaci 
signaliza� ního p�ístroje. Tato za�ízení musí být viditelná pro diváky. 

 
A) Fleret 

 
 1. Základní p� ístroj  (� l. m.51) 
 
a) Pr incip 

 
1.P�ístroje fungují na principu p�erušení (stejnosm� rného) proudu v okruhu pro fleret, tzn., � e proud je 
(v uzav�eném obvodu) v neustálém ob� hu a p�eruší se dojde-li k zásahu. 
2.P�ístroj signalizuje zeleným sv� tlem na jedné stran�  a � erveným sv� tlem na stran�  druhé dojde-li 
k zásahu na platném povrchu. Signalizuje bílým sv� tlem došlo-li k zásahu na neplatném povrchu. 
3.Akustický signál m� � e být bu	  krátký nebo dlouhý limitovaný na dv�  vte� iny, akustický signál je 
synchronizovaný se sv� telným signálem a objeví se ve stejnou dobu. Zvuk je stejný pro ob�  strany. 
4.po tom co p�ístroj zaregistroval zásah a�  u�  platný � i neplatný na jedné stran� , nem� l by registrovat 
další zásahy ze stejné strany. 
5.P�ístroje neukazují dojde-li k zásahu  zda m� l doty� ný právo útoku � i nikoliv. 
6.Po prvním zásahu  registrovaném p�ístrojem je zde mo� nost zasáhnout dalších 300 ms ( + nebo – 
25ms tolerance)ne�  se p�ístroj „zablokuje „  proti dalším mo� ným zásah� m (tento � as nemá souvislost se 
šermí�ským tempem, co�  je základ pro ur� ení konvencí ve fleretu) 

 
b) Citlivost a pravidelnost 

 
1) Ka� dý zásah musí vyvolat signál, a�  u�  je odpor ve vn� jším okruhu p�ístroje jakýkoliv. Doba 
p�erušení obvodu, po kterou však signál musí trvat, je 14 ms ( + nebo – 1ms tolerance). Podle 
vzr� stajícího odporu p�ístroj m� � e registrovat : 

1) samotný platný zásah 
2) samotný platný zásah a neplatný sou� asný zásah (neplatný a platný zásah; obrácen�  

platný a neplatný zásah p�ístroj blokuje a svítí pouze platný zásah). 
3) samotný neplatný zásah 

 Hodnota odporu musí být v� dy menší ne�  500  pro 1) a 2). 
 

2)Spušt� ní „platného„ signálu musí být zajišt� no po dobu p�erušení 13 a�  15ms pokud je vn� jší odpor 
v rozmezí 0-500� . 

 
3)Doba kontaktu je stejná pro platný i neplatný zásah. Spušt� ní „neplatného“ signálu musí být zajišt� no 
p� i p�erušení po dobu 14ms( + nebo – 1ms tolerance) pokud je vn� jší odpor v rozmezí 0-200� . 
 
4)P�ístroj nesmí spustit „neplatný“ signál p� i zvýšení odporu v uzav�eném okruhu fleretu a�  do výše 
200� . 
 
5)I kdy�  je odpor v okruhu zvýšen na 100�  nesmí nastat � ádná z následujících situací : 

- ignalizace zásahu na � íšku nebo na planš 
- registrování zásahu pouhým dotykem fleretu nebo špi� ky s vodivou vestou jednoho � i 

druhého šermí�e. 
 
6)jsou-li � epele v kontaktu , i p�es ohmický odpor mezi nimi, musí být p�ístroj schopen registrovat 
normálním zp. zásahy a�  u�  platné � i nikoliv. 
 
7)Zkušební program pro p�ístroje v r� zných podmínkách m� � e být dodán na objednávku u S.E.M.I. 
 
8)Zkušební program zahrnuje té�  kontrolu pro fungování � lutých lamp. 
 



� eský šermí�ský svaz                                                                                                                 Materiálová pravidla 
                                                                                                                                        Srpen/Prosinec 2008   

 

 55

9)Výbor FIE povolil Komisi pozm� nit � i doplnit výše uvedená na�ízení, poka� dé kdy�  to umo� ní 
technicky vylepšit fungování a signalizaci elektrického p�ístroje pro fleret. 

 
             2. Základní p� ístroj  „ anti-blok“  
 

tento p�ístroj musí vyhovovat po� adavk� m Vyhlášky od � lánku m.44 do m.51 v� etn� , té�  pro paragrafy 
a) a b) viz výše vyjma � ísla 6 paragrafu b) výše uvedeného. 
Pokud je chyba v izolaci a u n� kterého šermí�e to má za následek únik proudu mezi jeho vodivou 
vestou a zbraní p�ístroj musí být schopen i p�es to registrovat zásahy a�  u�  platné � i nikoliv. 
Podle odporu ve zp� tném okruhu fleretu soupe�e p�ístroj registruje platné zásahy do odporu 200�  a 
neplatné p�i odporu vyšším. 
P�ístroj musí být vybaven dv� ma � lutými sv� tly nastavenými následujícím zp� sobem : � lutá lampa na 
stran�  šermí�e se musí automaticky rozsvítit a z� stat rozsvícená zatímco odpor mezi vodivou vestou 
šermí�e a jeho zbraní bude mít hodnotu 0-450� , p� i odporu nad 475�  lampa se nesmí nikdy rozsvítit. 
� luté lampy slou� í pouze k signalizaci chyb v izolaci. 
Pokud � luté lampy svítí neustále, rozhod� í musí zastavit zápas a povolat � lena technické komise, aby 
závadu odstranil. � luté lampy nemusí nutn�  signalizovat dojde-li ke kontaktu mezi vodivou vestou a 
vodivou planší. 

 
 

B) Kord 
 

a)  Pr incip 
 

P�ístroj funguje na principu kontaktu drátk�  zajiš� ující proud v okruhu kordu. 
 

b) Nastavení 
 

P�ístroj má registrovat pouze první zásah. Pokud je interval mezi dv� ma zásahy menší ne�  40ms (1/25 
s) p�ístroj registruje zásahy jako sou� asné (sou� asn�  rozsvítí ob�  sv� tla). Interval nad 50 ms (1/20s) 
p�ístroj vyhodnotí jako samotný zásah (rozsvítí jen jedno sv� tlo). Nutná tolerance v nastavení p�ístroje 
se pohybuje mezi t� mito dv� ma limity (1/25 a 1/20s). 

 
c) Citlivost 

 
Pokud je vn� jší odpor v norm�  tz. 10 � , spušt� ní signálu musí být zajišt� no kontaktem trvajícím 2-
10ms. Pro vn� jší odpor nad 100� , musí být signalizace té�  zajišt� na ale bez specifikace doby trvání 
kontaktu. 
P�ístroj nesmí registrovat kontakt kratší ne�  2 ms. 

 
d) Elektr ický odpor  

 
P�ístroj nesmí registrovat zásahy na � íšku nebo planš , i kdy�  je odpor okolo 100� . 

 
e) Signální sv� tla 

 
1.sv� telné signály zahrnují dv�  sv� tla, na ka� dé stran�  jedno, se�ízené tak, � e nefunk� nost jednoho 
neovlivní funk� nost druhého a nezp� sobí jeho p�etí� ení. 
2.Signaliza� ní sv� tla mají na jedné stran�  � ervenou , na druhé stran�  zelenou barvu. 
3.p�ístroj musí být vybaven sv� tlem indikujícím, � e je pod nap� tím. Toto sv� tlo je bezbarvé a svítí 
pouze slab� . 
4.p�ístroj m� � e zahrnovat té�  sv� telné indikátory úniku proudu (probíjení ?). Tato sv� tla jsou oran� ová. 
5.Sv� tla signalizující zásahy jsou p�ikryta pr� hledným krytem, který je ale mo� no sejmout a pou� ívat 
sv� tla obna� ená. Je to pro výjime� né p�ípady, kdy se šermuje v proslun� ném prost�edí, nebo nap�. 
v plenéru. 
 

 
f) Akustické signály 

 
Zvuk signálu musí být silný. P�ístroj musí obsahovat za�ízení které zvuk zastaví ne�  dojde 
k pokra� ování v souboji. 
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C) Šavle 
 

a) Pr incip 
 

1)p�ístroj funguje p� i kontaktu šavle s vodivým povrchem vesty, masky, nebo rukavice soupe�e. 
2)P�ístroj  uká� e � ervené sv� tlo na jedné stran�  a na druhé stran�  zelené pro zásahy na platný povrch. 
Pokud je � íška nebo � epel šermí�e v kontaktu  s vodivou � ástí jeho vlastního vybavení (svítí � luté 
sv� tlo), platný zásah pro soupe�e musí být registrován. 
3)Akustický signál m� � e být bu	  krátký nebo dlouhý, limitován 1-2 vte� iny, sou� asn�  se sv� telným 
signálem. Zvukový signál je stejný pro ob�  strany. 
4)Zásah na nevodivý povrch by nem� l být registrován. 
5)P�ístroj musí být vybaven dv� ma � lutými lampami- na ka� dé stran�  jedna-, které registrují kontakt 
mezi � íškou nebo � epelí šermí�e a vodivou sou� ástí jeho vybavení. 
6)P�ístroj má být vybaven dv� ma bílými sv� tly, stejn�  jako u fleretového p�ístroje, které signalizují 
jejich neustálým sv� tlem chybu nebo zm� nu (abnormalitu) v elektrickém nastavení u šermí�e na jeho�  
stran�  svítí. 
7)P�ístroj neregistruje , nemá registrovat švihnutí , seknutí, které se dotklo soupe�e p�es � epel nebo 
� íšku. 
8)po signalizování zásahu , � ádný jiný zásah nebude registrován ze strany soupe�e, nebyl-li dán do 
120ms od prvního registrovaného zásahu( + nebo – 10ms tolerance). 
9)Kdy�  dojde ke kontaktu � epelí, platí všechna ostatní pravidla. 
10)S.E.M.I. si vyhrazuje právo pozm� nit � i doplnit ustanovení týkající se p�ístroj�  a jejich zjednodušení 
� i vylepšení. 

 
b) Citlivost a pravidelnost 

 
1)Doba trvání kontaktu b� hem kterého signalizace musí být funk� ní je od 0.1ms do 1ms maximáln� . 
Tyto hodnoty mohou být pozm� n� ny po laboratorních zkouškách Komise S.E.M.I. 
P�ístroj bude odmítnut pokud bude doba pro zaregistrování zásahu kratší ne�  0.1ms(m� � e být 
pozm� n� no). 
2)p�ístroj musí umo� nit zvýšení vn� jšího odporu a�  na 100�  ani�  by tím byla omezena jeho funk� nost. 
3)Je-li n� jaká chyba v izolaci , odpor klesne a�  k 0� , 
u šermí�e bude únik (probíjení) mezi platným vodivým povrchem a jeho zbraní , p�ístroj by to m� l 
signalizovat � lutým sv� tlem na stran�  šermí�e u n� ho�  je chyba, platí pro hodnoty odporu v rozmezí 0-
450� . 
Signalizace platného zásahu na � íšku nebo � epel šermí�e u n� ho�  šavle probíjí bude uznána pokud 
elektrický odpor mezi � íškou, � epelí a platným povrchem je ni� ší ne�  250� . 
4)Jsou –li zbran�  v kontaktu, nebo dojde-li ke kontaktu mezi � epelí a � íškou, nebo � íškami, funk� nost 
p�ístroje by m� la být zajišt� na. 
5)pokud dojde ke kontaktu � epele a cíle(soupe�e) skrz � elezo (asi soupe�ovu � epel), p�ístroj registruje 
zásah v rozmezí 0 a�  4ms (+1ms), zabrání signalizaci zásahu v rozmezí 4-15ms(+, -5ms), za podmínky, 
� e kontakt mezi dv� ma � epelemi nebyl p�erušen více ne�  10x b� hem intervalu.  
6) v p�ípad�  , � e dojde k seknutí (švihnutí), které není signalizováno, jakákoliv je metoda zabrán� ní 
signalizaci, po 15ms(+, -5ms) od kontaktu � epelí (� as pro registrování švihnutí), sta� í aby došlo 
k jinému zásahu,, p�ístroj musí umo� nit normální registrování zásah�  , které p� ijdou vzáp� tí. 
7)p�erušení v kontrolním okruhu (nad 250� ) b� hem 3 +/- 2ms bude signalizováno rozsvícením bílého 
sv� tla na stran�  šermí�e, kde došlo k chyb� . 
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P� ÍLOHA  C 
 

PANELY PRO FINÁLE 
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Rejst� ík 
 
Akumulátory: m.44, m.49, m.51, m.58 
Anti-blok: viz “  P�ístroje“  
 
Bezpe� nost (m� �ení a normy): m. 1, m. 25, p�íloha „A“ 
Blokování p�ístroje : p�íloha „B“ 
Bl� za: viz. „Vesta“ 
Broušení � epelí: viz. „Úpravy � epelí“  
 
Citlivost p�ístroj� : p�íloha „B“  
 
� asomíra: m. 44, m. 51 
� epel: 

4.4. délka: viz „Rozm� ry“  
4.5. fleret: m. 8 
4.6. hrot: viz. „Hrot � epele“ 
4.7. kord: m. 16 
4.8. normy pro výrobu: p�íloha „A“ 
4.9. ohebnost: viz. „Ohebnost � epele“ 
4.10. popis: m. 2 
4.11. pr� �ez: m. 8, m. 16, m. 23 
4.12. šavle: m. 23 
4.13. úprava: m. 1 
4.14. zárazník: viz. „Zárazník“  

� íška: m. 1, m. 5,  m. 9,  m. 17, m. 24,  m.  42,  p�íloha „B“  
� lenové kontroly: m. 42 
 
Delegát komise SEMI: viz. „SEMI“ 
Délka: viz. „  Rozm� ry“  
Díry na vybavení: m. 25 
Dotek (kontakt): 
4.15. doba kontaktu: p�íloha „B“  
4.16. elektrického vedení: m. 5 
4.17. krokosvorka: m. 29, m. 32 
4.18. maska (šavle): m. 32 
4.19. náhodný: m. 13 
4.20. nezp� sobení kontaktu: m. 19 
4.21. p�erušení: m. 11 
4.22. rukavice (šavle): m. 33 
4.23. zbran�  a vodivé vesty: m. 51, p�íloha „B“   
Dráha hrotu zárazníku  : m. 11, m. 19, m. 42:  
Drá� ka: m. 5, m. 8, m. 10,  m. 12, m. 18, m. 20 
D� l� ík pro kontrolu pletiva masky: m. 25, m. 42 
 
Elektrický odpor:  m. 5, m. 24, m. 28, m. 31, m. 32, m. 42, m. 53, m. 55,m. 57,  p�íloha „B“ 
Excentricita (vyosení): :m. 9, m. 17 
 
Fleret: m. 1, m. 4, m. 6, m. 26, m. 42, m. 51, p�íloha „B“ 
 
Hrot: viz. „Pilování“  
Hrot � epele: 
4.24. fleret: m. 8 
4.25. kord: m. 16 
4.26. šavle: m. 23 
 
Chráni�  prsou: viz. „Ochrana“  
 
Izolace: 
4.27. � íšky: m. 5, m. 24, m. 29, m. 31, m. 35 
4.28. elektrické vodivé vesty: m. 28 
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4.29. masky: m. 27 
4.30. osobní š� � ry: m. 29, m. 31 
4.31. rukoje� : m. 13, m. 24 
4.32. zárazník�  a � epele m. 13, m. 19, 
4.33. závada: m. 38, p�íloha „B“ 
Izola� ní trubi� ka: m. 5,  m. 19, m. 29, m. 31 
Kabely 
4.34. zástr� ky: m. 24, m. 44, m. 51, m. 55 
4.35. záv� sné: m. 44 
Kalibr: m. 5, m. 9, m. 17, m. 24, m. 42 
Komise SEMI: viz . „SEMI“ 
Kontakt: viz dotek 
Kontrola materiálu: 
4.36. kalibru: viz. „kalibr“  
4.37. kontrolo� i: m. 42 
4.38. masek: m. 25 
4.39. odpov� dnost: m. 40 
4.40. p�edkládání: m. 38 
4.41. p�ístroj� : m. 54 
4.42. úprava materiálu: m. 39 
4.43. vracení: m. 38, m. 39 
4.44. vybavení pro provád� ní kontrol: m. 42 
4.45. záva� í: viz. „záva� í“  
4.46. zbraní: viz. „zbra� “  
4.47. zna� ky kontroly: m. 41 
Kord: m. 1, m. 4, m. 14, m. 30, p�íloha „A“ a „B“   
Krokosvorka: m. 29, m. 32, m. 34 
 
Man� eta: m. 25, m. 33 
Maska: 
4.48. d� l� ík: m. 25 
4.49. normy pro výrobu: p�íloha „A“ 
4.50. ov� �ování: m. 25, m. 37, m. 42 
4.51. všeobecné vlastnosti: m. 25, m. 27, m. 30, m. 32, p�íloha „A“ 
Materiál (viz. „Zbra� “ , „ � íška“, „Osobní š� � ra“ ,  „Maska“ 
4.52. kontrola: viz. „Kontrola materiálu“  
4.53. pro kontrolu: m. 42 
4.54. pro opravy: m. 57 
4.55. úpravy: m. 39 
4.56. vybavení po�adatel� : m. 44 
4.57. závodník� : m. 25, m. 37 
Matice � epele: m. 2, m. 3, m. 13, m. 24 
M� �ení: 

4.58. zbraní: viz. „Rozm� ry“  
4.59. bezpe� nosti: viz. „Bezpe� nost“  

Montá� : 
4.60. zbraní: m. 2, m. 5, m. 8, m. 16 
4.61. osobní š� � ry: m. 29, m. 31,  m. 35, m. 55 
4.62. pletiva masek: m. 27 

 
Náhodný zp� sob: m. 25 
Navijáky: m. 24, m. 29, m. 44, m. 46, m. 55 
Nap� tí:  viz. „Zdroj el. proudu“ 
Napínák planše: m. 57 
Nepou� itelnost: 
4.63. � íšky: m. 24, p�íloha „B“ 
4.64. elektrické vodivé vesty: m. 28 
4.65. vodivé planše: m. 51, m. 57 
 
Límec: m. 25, m. 30, m. 32,  P�íloha „A“ 
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Oble� ení: m. 25, m. 37, p�íloha „A“ 
Ohebnost � epele: m. 2, m. 8, m. 16, m. 23, m. 42 
Ochrana: 
4.66. chráni�  prsou: m. 25 
4.67. podpa� í: m. 25 
4.68. spodní oble� ení (vesti� ka): m. 25 
4.69. vitální � ásti: p�íloha „A“  
4.70. všeobecn� : m. 25, p�íloha „A“  
Odpor: 
4.71. elektrický: m. 5, m. 24, m. 28, m. 31, m. 32, m. 42, m. 53, m. 55,m. 57, p�íloha „B“ 
4.72. límce: m. 25 
4.73. oble� ení: m. 25 
Ochranná spodní vesti� ka: viz. „Ochrana“ 
Osobní š� � ra: m. 2, m. 24, m. 29, m. 31, m. 35, m. 36, m. 38, m. 42, m. 55 
Organiza� ní výbor: :m. 11, m. 19, m. 40, m. 42, m. 52 
Ov� �ení p�ístroj� : viz. „P�ístroj“  
Ovládací prvky: m. 51 
 
Pásek (nevodivý na vodivé vest� ): m.28 
Pérový d� l� ík: viz. „D� l� ík pro kontrolu...“  
Pilování: 
4.74. hrotu: m.1 
4.75. � epele: viz. „Úpravy � epelí“  
Planš: m. 57 
Plastron: viz. „Vesta“ 
Pletivo masky: m. 25, m. 27, m. 32, m. 42, p�íloha „B“ 
Podium pro planš: m. 57, m. 59 
Podpa� í: viz. „Ochrana“ 
Poduška: viz. „vycpávky“  
Pojistka zástr� ky: viz „Systém zapojení“ ,  „Zabezpe� ovací za�ízení“  
Poutko rukojeti  :  m. 4 
Povrch: 

4.76. � íšky: m. 3, m. 5 
4.77. elektrické vodivé vesty: m. 28, m. 34, m. 42, p�íloha „B“ 
4.78. oble� ení: m. 25 
4.79. zárazníku: m. 12, m. 20 

Prototypy p�ístroj� : m. 47, m. 53 
Prsa (ochrana) : viz. „Ochrana“ 
Pru� ina zárazníku: viz. „Záva� í“  
P�esnost p�ístroj� : p�íloha „B“  
P�í� ka: m. 4 
P�ipojení zástr� ky : m. 5, m. 24, m. 29, m. 31, m. 35, m. 55 
P�ístroj  
 -     anti-blok: viz. P�íloha „B“  

-     homologace: viz. „Schválení p�ístroj� “  
4.80. kontrola: m.42, m. 56 
4.81. ov� �ení: m.54 
4.82. po� et: m. 52     
4.83. schvalování: viz „Schválení p� ístroj� “  
4.84. vlastnosti: m.46, m.48, m.51, P�íloha „B“ 
4.85. zaznamenávání zásah� : m. 44 
4.86. zvuk: m. 44, m.51 
 
Registrace zásah� : m. 39, m. 45, p�íloha „B“   
Rozm� ry 
4.87. fleret: m. 7 
4.88. kord: m. 15 
4.89. rukoje� : viz. „Rukoje� “  
4.90. šavle: m. 21 
Rukavice: m. 4, m. 25, m. 26,  m. 33, p�íloha „A“ 
Rukoje� : m. 2, 
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4.91. izolace: m. 13, m. 24 
4.92. ortopedická: m. 4 
4.93. popis: m. 2, m. 4 
4.94. poutko: m. 4 
4.95. speciální za�ízení: m. 4 
 
� ez � epelí: m. 8, m. 16, m. 23 
 
Schválení p�ístroj� : m.46, m.54 
SEMI: m. 11, m. 19, m. 28, m. 33, m. 36, m. 39, m. 46, m. 52, p�íloha „A“ a „B“ 
Se�ízení p�ístroj� : p�íloha „B“  
Se�ízení hrotu kordu: m. 19 
Signální sv� tla:  viz. „Sv� tla“  a  „Signály“  
Signály:  
4.96. sv� telné: m. 45, m. 51, p�íloha „B“ 
4.97. zvukové (akustické): m. 45, m. 51, p�íloha „B“ 
Spodní oble� ení ( vesti� ka): viz „Ochrana“ 
Sva�ování: 
4.98. drát� : m. 24, m. 29, m. 32 
4.99. hrotu: m. 12 
4.100. pletiva masky: p�íloha „A“ 
Sv� tla:  
4.101. p�ístroje: m. 51, p�íloha „B“ 
4.102. p�ídavná: m. 44, m. 51, m. 59, p�íloha „B“ 
4.103. tlumená: p�íloha „B“ 
Systém zapojení  : m. 5,  m. 10,  m. 18, m. 24, m. 29, m. 31, m. 35,  m. 44, m. 55 
 
Šavle: m. 1, m. 4, m. 5, m. 21,  m. 32, p�íloha „A“ a „B“ 
 
Tabule informa� ní pro finále: m. 60, p�íloha „C“ 
Technické �editelství: m. 12, m. 20 
Tlak pru� iny:  viz. „Záva� í“  
Tolerance: m. 11, m. 19, p�íloha „A“ a „B“ 
Trn � epele: m. 2 
Tvar zbran� : m. 33, viz. „Fleret“ , „Kord“ a „Šavle“ 
 
Upevn� ní zárazníku: m. 12, m. 20 
Úpravy � epelí: m. 1 
 
 
Vada izolace: p�íloha „B“ 
Vady materiálu: m. 38, p�íloha „A“ 
Vesta (bl� za): 

4.104. vodivá: m. 28, m. 34, m. 36, m. 38, m. 42, p�íloha „B“ 
4.105. šermí�ská: m. 25 

Vlastnosti zbraní: viz. „Zbra� “  
Vodicí kr� ek: m. 13, m. 19 
Vodi� e osobní š� � ry: m. 29, m. 31, m. 35 
Vodivá planš: m. 44, m. 51, m. 56, m. 57, p�íloha „B“ 
Vodivé plátno: m. 28, m. 34 
Vybavení závodník� : m. 25, m. 36, p�íloha „A“   
Vycpávky: m. 2, m. 5, m. 24, p�íloha „A“ 
Výkonný výbor: m. 40 
Vyosení (excentricita): :m. 9, m. 17 
Výst�edí: viz. „vyosení“  
Vytrhávání navijáku  : m. 56 
 
Zabezpe� ovací za�ízení (Pojistka): m. 4, m 55,    
Zapínání oble� ení: m. 25 
Zárazník: m.2,  m. 8,  m. 10,  m. 11,  m. 12, m. 13,  m. 16,  m. 19,  m. 20,  m. 23, m. 29,  m. 31,  m. 38,  m. 42, 

p�íloha „A“ 
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Záruka vodivosti šavlové masky: m. 32 
Zásuvka: m. 2, m. 51, m. 58, p�íloha „B“ 
Záva� í: 
4.106. kontrolní: m. 11, m. 19, m. 42 
4.107. fleretové: m. 6 
4.108. kordové: m. 14 
4.109. pro m� �ení ohebnosti � epelí: m. 8, m. 16, m. 23 
4.110. pro m� �ení odporu elektrické vodivé vesty: m. 28 
4.111. šavlové: m. 22 
Závity: m. 12, m. 20 
Zbra�  (viz. Technická pravidla) 
4.112. � ásti: m.2 
4.113. fleret: viz. „Fleret“  
4.114. kontrola:m. 38, m.42, p�íloha „A“ 
4.115. kord: viz. „Kord“ 
4.116. rozm� ry: viz. „Rozm� ry“  
4.117. spole� né vlastnosti: m. 1 
4.118. šavle: viz. „Šavle“ 
4.119. tvar: m.3 
4.120. váha: viz.“Váha“ 
4.121. vrhací: m. 4 
Zdroj elektrického proudu: m. 44, m. 49, m. 58 
Zkoušky materiálu: p�ílohy „A“, a  „B“ 
Zna� ka : 
4.122. kontroly materiálu: viz. „Kontrola materiálu“  
4.123. kvality: m. 25, m. 37, p�íloha „A“ 
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